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SPIS SPECYFIKACJI

B-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

B-01. Roboty ziemne — KOD CPV45111200-0

B-02. Roboty betonowe — KOD CPV45262300-4

B-03. Roboty zbrojarskie — KOD CPV45262310-7

B-04. Hydroizolacje - KOD CPV45320000-6

B-05. Termoizolacje — KOD CPV45321000-3
B-06. Roboty murarskie — KOD CPV45262520-2

B-07. Dach

B-07.01. Konstrukcja dachu — KOD CPV45261100-5
B-07.02. Pokrycie dachu. — KOD CPV45261210-9
B-07.03. Obrobki blacharskie — KOD CPV45261400-8
parapety, rynny i rury spustowe

B-08. Tynki - KOD CPW5410000-4

B-08.01. Tynki zewrtrzne cienkowarstwowe, elewacja drewniana
B-08.02. Tynki wewretrzne cementowe, cementowo — wapienne lub tynki
z gotowych mieszanek

B-09. Kladzenie i wykladanie podtog — KOD CPV 45432100-5
B-09.01. Wykonanie podktadéw podposadzkowych

B-09.02. Posadzki z ptytek gresowych — KOD CPV 45431000-7
B-10.S$lusarka i stolarka otworowa — KOD CPV 45421100-5
B-10.01. Stolarka okienna z PVC — KOD CPV45421132-8
B-10.02. Stolarka drzwiowa aluminiowa — KOD CPV 45421131-1
B-10.03. Stolarka drzwiowa z drewna lub z PCV —KODBCPV 45421131-1
B-11. Oktadziny scienne — KCCPV 45432210-9
B-11.01. Okfadziny z ptytek ceramicznych — KOD CPV 45431200-9
B-12. Wyprawy malarskiecian i sufitow — KOD CPV45442100-8
B-12.01. Malowanie emulsyjne farbami akrylowymi, emlsyjnymi i lateksowymi.
B-13.Scianki dziatowe — KOD CPV45421152-4
B-13.1.S8cianki dziatowe z plyt GK i scianki dziatowe sanitarne.

B-14. Sufity podwieszone z ptyt GK — KOD CPV45421146-9

B-15. Elementy malej architektury - KOD CPV 45112711-2



B-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem zadania :

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221.”

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi padstapracowania szczegotowych specyfikaciji
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokumerdtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjightzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnig, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bimiosy.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych ohgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonngpecyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku -nalsy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z
gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -nglprzez to rozumiebudynek wolno stagy albo
budynek o zabudowie bliaczej, szeregowej lub grupowej, atay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzigjrcatas¢, w ktorym dopuszczasi
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraezaj 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli -nalgy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niegdolacy budynkiem lub
obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie leppwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojce maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngdratechniczne, zbiorniki, wolno stme
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaléogekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdme i podziemne przeja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze ngapa take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odbne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotéw skfadagych st na
calas¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury -nayeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

C) wytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgutku, jak: piaskownice, Btawki,
drabinki,$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -aglprzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony
do czasowegozaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, aze@akbiekt budowlany nie pgdzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilasprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia



namiotowe i powloki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie -naly przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlane

1.4.8. robotach budowlanych -najgprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie,

montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie -nakg przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staqoyeh biezacej
konserwaciji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych -naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwzane z
obiektem

budowlanym zapewniage maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniek, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespudtniki.

1.4.10. terenie budowy -nakeprzez to rozumigprzestrzé, w ktérej prowadzoneasoboty
budowlane wraz z przestrzeriajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéorpna cele budowlane -naleprzez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa wlasniei, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobagraniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budewnalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butdmych innych ni budowa

obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy -najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaméw czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skice realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau -takze dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej -nglerzez to rozumiedokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartihot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamlgtym -nalery przez to rozumieteren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach
prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, ledacy w dyspozycji: jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistroBipraw Wewatrznych i Administracji oraz
Ministrowi: Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& edacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej -ngl@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczia wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie -nakey przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stuisado ich widciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym -naleprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jak@dk pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym pateniu stanovgcym integrala catcs¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samaidu zawodowego -natg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz
urbanistéw

(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 zf6 zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu -malgrzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.22. oplacie -nahy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszomn przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez ¥davy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (momwvej) -naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczogdo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy -naig przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczncici zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przgkdawe robét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokira ponosaca ustawow
odpowiedzialné za prowadzambudowve.

1.4.26. rejestrze obmiarOw -nayeprzez to rozumie-akceptowai przez Inspektora nadzoru kske

z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium -natg przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptm\przez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzania niegbnych bada i préb zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach -naig przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réin
rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektow i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodid -nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty oktene -z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru -malerzez to rozumigwszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdog/czice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zw4zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie -natg przez to rozumiguprawniomn osolg prawry lub fizyczr bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji -nalsy przez to rozumieroboty magce na celu upoazlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaegji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.32. cesci obiektu lub etapie wykonania -najeprzez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigduowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych -glerzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach tectmych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot syghezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. swje Wspolnego Stownika
Zamowie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 450 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osalstagajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykomtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, 'ktorej inwestor powierza nadzor badows obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujezam kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdmiyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzei technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatagpracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen

technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejnit lub wspdizalenos¢ czynndaci obstugi,
przeghdow i zabiegbéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) j@stmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach -oznagaaymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie majarggetoboty budowlane.



1.4.39. normach europejskich -oznaazagrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotecknej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)' lub ,dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodniegdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét -to zestawienie przewitzih do wykonania robét podstawowych w
kolejnaici

technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymepisub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazasigzegdtowych specyfikacji technicznych wykonamdiiioru
robot budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres pkéire po wykonaniugmozliwe do odebrania
pod

wzgledem ilcici i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopie scalenia robot.
1.4.42. Zarzdzapcym realizaci umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna ékaea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamavii@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminis@aia umovy.

Oznaczenia i skroty:

DP - Dokumentacja Projektowa

ST - Specyfikacja Techniczna

OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewniania J&&o

PT i OR - Projekt Technologii i Organizacji Robot

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz
dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, poda lokalizagj
obiektu oraz reperéw, przeti@adziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziah@a ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynanzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawdahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekdgimentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpuje kolejndé ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i
SST.

" Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warkei docelowe, od
ktérych dopuszczalney ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie leda zgodne z dokumentag]
projektowa lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykua@onownie na koszt
wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdlzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innerodki
niezlizdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboeyj zaptacie i przyjmuje siSe jest whczony
W cerg umowry.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wylkaeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieeglo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika

uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopévogdlojazdowych,

2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pongsiemziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwoy.

1.5.7. Ochrona witassoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdze) w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyekitkownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprVykonawca gdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie ohkgien osi pojazddw

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na ¢ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposgania na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdwsiposéb eigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdgunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za naprgawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycreych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniaiych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane
do robdt od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idaizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizh U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &ézesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub
metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyfych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéhmformacije dotycxce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

Wykonawca zobowazany jest do prowadzeniagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniase materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniagj wymagania SST w
czasie pospu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétwgmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&zezegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialébw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztomiejscowych, wdczapc w tozrdédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji zi@.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robét, clxghaostanowienia ogélne lub szczegbtowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru

beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukazeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowyd wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw



wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swaj jakos¢ i wkasciwosé do robot
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwosé¢ zastosowania ehych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementidyot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaijeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
Niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do roboét powinien Iy
zgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakéub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadwotéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego tycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem spreztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudrlzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych idi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@ae warunkom dopuszczalnych obein na osie mogby¢
dopuszczone przez wigwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robdt wykonawca opracuje:

- szczegO6towy harmonogram roba6t i finansowania

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jaka

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow oraz za jakasé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zach zgodnd¢ z dokumentach projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaci robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialeé@a peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpimie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe

na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotgez akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdiodt
beda oparle na wymaganiach sformutowanych w dokumeniaatwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dafgezrealizacji robot d¢ila wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podiggonvstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji pontgykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniagek@ZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteijwykonanie robot
zgodnie z dokumentagprojektows, SST.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b oraz foregromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a $ak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestarnologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz uwdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i proceddmpomiardéw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uedzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolaezhpc w to personel, laboratorium, spiz
zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezedne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam oktene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontesdt konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umaw

Inspektor nadzorugddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te lzda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynagiaie do robot badanych



materiatéw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ~adateriatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzorugddlzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg
usunete lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prefqoiekoszty te pokrywa Zamawigiy.
Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogao bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspakéoizoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne
krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonadz

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavws&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ajhk
najszybciej,

nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst poo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu
kontroli zapewnionadulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej wérgdji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru ne pobierd probki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych ldadibo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodebmateriatéw i rob6t z dokumentacjprojektovs i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkolvbada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadg certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"
2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

3. Polslg Normg lub

4. aprobat techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli
nie g

objete certyfikach okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.



5. znajduy sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumertywngymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmyvym obowizujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigkadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usfasmaywo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezgpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdirtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramow

robét, .terminy rozpoezia i zakaczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzyrzerw w

robotach, .uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggch

ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotycgee jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada

z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli Zigoiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowani si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprmease sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jééioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udosgpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.



[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady Obmiaru Robat.

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robaot. Obmiar &tob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgiach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikdicja
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obazku ukaczenia wszystkich Robdét.

7.2 Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici miedzy okrglonymi punktami skrajnymi¢rla obmierzane poziomo wzdtdinii
osiowej, szerokei — po prostej prostopadtej do osi.

Zasady okrélania ilosci robo6t podane w odpowiednich specyfikacjach tézmych i KNR — ach oraz
KNNR — ach Jednostki obmiaru powinnydmgodne z jednostkami olkétenym w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie robétidpzaakceptowane przez
Inwestora. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestuycych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uagizenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania rob6t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzer technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiodr robot zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych
robot oraz ildci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlnego pospu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@mentow
zawierajcych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia/
konfrontacji z dokumentagjprojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agiciowego
robot dokonuje sidla zakresu robot okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokomgpektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxpopez Zamawiagego w obecnizi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbietajroboty dokona ich oceny jalcdowej na
podstawie przedtmnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i s:ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetaigjch i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @aagowych lub robot uzupetnigych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czysoii
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy. eksploatacyjne obiektu,ig@noceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaiave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcg, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramiplkonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentow umowy i ew. uzupetrieg lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét uleggjych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem,
zapewnienia jakai (PZJ) ,

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét
wiascicielom uradzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidap
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiez Wykonawa wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg



wzoru ustalonego przez Zamavdeggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpgitych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usugtiem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyegdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidateskzny
robét(kaicowy)

robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych z uwgziglieniem zapisow portlzy Zamawiajcym, a
Wykonawg w Umowie o wykonanie robot.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramiaradizodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych znmiargodnié wynikajacych z posipu

robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwisetlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

C) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowa

f) tymczasowe przebudow~ urzadzeir obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i oigaji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier swiatet,

(b) utrzymanie ptynn<ei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i ordgaciji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlaedr{plity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -0 wyborachdwiénych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -0 ochronieg@rzpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -0 dozorzeniezinym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z40 zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrémaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4hdzm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach puljicz (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200-w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200-w sprawie okréenia polskich
jednostek organizacyjnych upomdonych do wydawania europejskich aprobat techiyiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@hylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrze&nia 1997 r. -w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w~ sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NEL7, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. -w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéngéa 2004 r. -w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji textznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalng/tkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. -w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. -zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budgowtmontaowych,(tom 1, II, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkth.Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

B-01. Roboty ziemne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacii
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramaatanéa okrélonego w pkt.1.1.

W zakres rzeczowy obejmuje:

wykonanie wykopow z usuggiem urobki z miejsca robat,

ewentualne odwodnienie wykopéw

transport sprgu na/z miejsca pracy

wykonanie niezédnych opracowawynikajacych z zastosowanej technologii robaét,

wykonanie niezednych bada i pomiarow, prace posgkowe na terenie robot,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §gkgiosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodéoz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przyspieniem do robd6t Wykonawca oraz Nadzor Technicanyipny doktadnie
zapozna si¢ calaicia dokumentaciji technicznej oraz z projektem organjizabét.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.
2.2.Do zasypania wykopow e by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i
bez zanieczyszcadakich jak ziemia réinna i odpady materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.

Dobér sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robét i bezpieczestwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i digpuszczone do



robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050,

p.t. ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogqglnedz Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych”.

Wszelkie roboty ziemne natg wykonywa z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopdw winno kiypoprzedzone pomiarami geodezyjnymi.

W przypadku wysfpowania wody gruntowej w wykopach , ngtena czas realizacji zadania je
odwodnt. Zasypywanie wykopow nmioa rozpocaé po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
Zasypk taw naley wykona z materiatu spetniagego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Materiaty przed wbudowaniem mugly¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Zagrszczanie gruntu w wykopie najewykonywa warstwami o grubgei dostosowanej do prayg)
metody zagszczania gruntu iaytego Sprztu.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych nalg@rzeprowadzi zgodnie z norm PN-B-06050
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

Kontrola jak@ci wykonanych robét ziemnych polega na wizualngjroe kompletnéci wykonanych
robot oraz sprawdzeniu zgodeowykonania rob6t z dokumentagprojektows, ST i poleceniami
Zamawiagcego. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopéw, sgrawie rzdnych, zasypanie
wykopow, sprawdzenie zaggczania gruntéw

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednosti obmiarow robét jest m3 .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyge odbioru robét podano w OST.

8.2. Wymagania szczego6towe.

Odbiorowi w zakresie robét ziemnych podlega zgsdnwaykonanych wykopdéw z dokumentacj
projektows, technologiczna poprawsbwykonanego wykopu, gzine dna wykopow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne zasady dotygz ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robot wg
zaoferowanych cen jednostkowych robét ziemnych zglkginieniem zapisow porgilzy
Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekigru

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczania gruntu.

B-02. Roboty betonowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru robét w ramach realizaciji
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ag¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéa w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- przygotowanie mieszanki betonowej,



- wykonanie deskowawraz z usztywnieniem rusztowa

- ukladanie i zagszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnach betonu,

- rozebranie deskowiarusztowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ggkgiosowanych materiatdw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodéo®z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzér Technicznwyipny doktadnie
zapozna si¢ calaicia dokumentaciji technicznej oraz z projektem orgasjizabét.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Zaktada s, ze beton konstrukcyjnyedlzie wytwarzany w wytworni zgodnie z nogrRN-B-06250 i
dostarczany na budew

Dostarczona mieszanka betonowa powinnadaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.
Beton podktadowy C8/10, beton konstrukcyjny na tasgjany fundamentowe i wice C15/20.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.

Dobor sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierowniki€ontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robét i bezpieczestwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i digpuszczone do
robot.

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0.65 odlegtai miedzy prtami zbrojenia leacymi w
ptaszczynie poziomej. o gatotliwosci 6000 drgéa/min i taty wibracyjne charakteryzige s
jednakowymi drganiami na catej diugd.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu podano w OST.

4.2. Do transportu materiatow i sptu stosowa nas¢pujace sprawne technicznéeodki
transportu.

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe madoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewrdiwymagamn szybka¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe]

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej
tatwe ich opranianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiza

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obgzuija odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki matef przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzi: polozenie zbrojenia, zgodké



rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obedfiovktadek dystansowych zapewnieych
wymagar wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nate zrzucg z wysokdaci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysakda jest wegksza naley mieszank podawa za
pomoa rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokaici 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglniat nas¢pujace zalecenia:

— w fundamentach mieszanketonowy nalery uklada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, hdz tez za pgrednictwem rynny,

— warstwami o grubimi do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagletonow nalery uktada& bezpdrednio z

pojemnika lub ruroegigu pompy.

Zageszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganast¢pujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami
o srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w

ptaszczynie poziome.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokasé¢ 5—-8 cm
w warstwe poprzedrg i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35—-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piytarakteryzowa
sie jednakowymi drganiami na calej diugb

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub ehibracyjra w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2 do 50 cm w kierunku ghokasci
iod 1,0do 1,5 mw kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw nafeustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawalty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno Iy
trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych normmPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
okazywanie laynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych jakgci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgickoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktughormy i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawiddoi zastosowanych zabiegoéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowe]

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéetonowej i wazaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzaiem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak



wymaga to zgody bryniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegoredntu przed utraciepta w czasie

€O najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotewvaapowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powiarizwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturaatzenia.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pepD°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podpé dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostaie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢égnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca shront odstongte powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznychzezegodlnie wiatru i promieni stonecznych, a
w okresie zimowym -mrozu.

Przy temperaturze otoczeniaxgyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpoaz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na gjob

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3ej beton naley polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié | i co najmniej | raz w nocy, a w ngphe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelanagania normy PN-B-32250.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

Rownas¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie ma$s¢ gtadkie i rowne, bez zagilien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchgj peknigcia @ niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiene otulenie zbrojenia betonu

bedzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wieksza nk 0,5%
powierzchni odpowiedniegciany,

réwnai¢ gorszej powierzchni ustroju gérwego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustoi wgtebienia nie powinny

by¢ wigksze nk 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalg wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomosg tarcz
karborundowych i czystej wody bezpednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupélpétonem i naspnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
réwna i jednorodm powierzchng bez dotkow i poréw, wyrébwnarnwg powyszych zaleag
powierzchng nalezy obrzuce zaprawy i lekko wyszczotkowé&wilgotna szczotlg aby usuaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podkiadu

Przed przysipieniem do uktadania podktadu nafesprawdzt podtaze pod wzgtdem

nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podlaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob eiglty z zachowaniem kontroli
grubdici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

5.7 Deskowania

Zaklada st wykonanie deskowatradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wiy&oia i
odbioru robét budowlano moriawych.

Dopuszcza gistosowanie deskowiasystemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetniestpujace warunki:

-zapewni& odpowiedm sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

-zapewnia jednorodi powierzchng betonu.



-zapewnia odpowiedn szczelné,

-zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

-wykazywa& odpornd¢ na deformaegj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuioBcrur. faczniki naleey wykona wg wymaga
dokumentacji projektowej.

5. 7.1. Usuwanie deskowa

Usunkcie ngnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggpo osagnigciu przez beton: -
dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPatvopach i

2 Mpa wscianach.

- dla konstrukgcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie oboinych temperatur
17.5 MPa w stropach i 10 MPassianach.

- dla belek -70% projektowanej wytrzymédd betonu, a dla konstrukcji &imych o rozpgtosci
powyzej 6,0 m -100% projektowanej wytrzymado

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okr&lenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukcjalezy w trakcie betonowania
pobierd& probki kontrolne w postaci kostek $zeennych o boku 15 cm.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nastpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amaoPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wgj wykaza wytrzymaltai¢ nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu. nalsy przeprowadzi badania prébek wygiych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne. to beton natg uzna za odpowiadagcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaidoetonu n&ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zg@&RU. spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym. lecz nie ditszym niz 90 dni.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.. Wymagania ogolne

-Rozré&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2. Kégwleranciji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punkidzenia niezawodroi

konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcharakterze
monumentalnym.

6.2.2. Fundamenty (lawy-stopy)

-Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@lanie nie powinno ywi¢ksze

niz:

+-10 mm przy klasie tolerancji N1

+- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fureddgmw stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywicksze ns:

+- 20 mm przy klasie tolerancji N 1.

+- 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.3. Przekroje

-Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poperego elementu nie powinnodieksze nk
+- 0.04 I, lub 10 mm przy klasie tolerancji NI.8;02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-Dopuszczalne odchylenie szerékioprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nigipoo by wicksze ni:

+- 0,04 I, lub 10 mm przy klasie tolerancji N |,

+- 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i kraagzie

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejlyigtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by wieksze nk:

7 mm przy klasie tolerancji N |,

5 mm przy klasie tolerancjiN2.

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@oeyierzchni na odcinku 2 m nie

powinny by wieksze ni:



15 mm przy klasie tolerancji N I.

10 mm przy klasie toleranciji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej forranej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywigksze nk:

5 mm przy klasie tolerancji N |,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nigagigonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by wieksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N |,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia elementu o diggc (w mm) powodujce jego skénosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszenye nie powinno b wieksze nb:

L/ 100 <= 20 mm przy klasie tolerancji N |,

L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ byeksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N |,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Roba6t. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

— 1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej (fundamemnitygnce)

— 1 m3 wykonanego podktadu betonowego

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyge odbioru robét podano w OST.

8.2. Podstawodbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zggdnich wykonania z
dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne zasady dotygz ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robot wg
zaoferowanych cen jednostkowych za wykonanie kaksjirbetonowej z uwzgtnieniem zapisow
pomiedzy Zamawiagcym, a Wykonawg w Umowie o0 wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-0 180 | Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-0 11 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalred#tat, nazwy i okréenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadzgsci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczeniszyyiatcci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéma ogoéine.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeswartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci pytdbw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometryczne $glavosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw. Oznaczenie
gestdéci ziaren i nagikliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezezaktywndci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonwpiraevy.



PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychriywytrzymaitdciowych.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarogiaste. Wspolne wymagania i
badania

PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksptjeat

PN-B-03 163- 1 Konstrukcje drewniane. Rusztowafi&minologia.

PN-B-03 163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowanigmalgania.

PN-B-03 163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowaneaddhia.

B-03. Roboty zbrojarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacii
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwayinieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majce na celu wykonanie robot
zwiazanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaem zbrojenia,

— kontroh jakasci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne funetaidw, wigicow, plyty.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

Prety stalowe wiotkie — ity stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @grednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespizajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadeajdo niej napzen w
spos6b czynny.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot podano w OST.

1.5.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ggkgiosowanych materiatdw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodéoz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzér Technicznyipny doktadnie
zapozné si¢ catcicia dokumentacji technicznej oraz z projektem orgagjizabot.

2. MATERIALY

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych @lych zakresem
kontraktu

stosuje si stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektoweg, normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku 34GS oraz stal klasy AO , gatunku St0S

2.1.2. Wiagciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS wg hormy PN-H-8428/nasipujacych
parametrach:

—$rednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczrgoi Re (min) w MPa 355

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymata@é obliczeniowa w MPa 295

— wydtwzenie (min) w % 20

— zginanie do &a 60° brak pknig¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN49E3 o nasgpujacych parametrach:



—$rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrgoi Re (min) w MPa 220

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) w MPa 310

— wydtwzenie (min) w % 22

— zginanie do &a 180° brak gknig¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczoney gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia
widoczne gotym

okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadgmaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie pargsopr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym mpdjy¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawiazki pretow lub kiegu pretow (po dwie
do kazdej

wiazki) musza znajdowa sie nastpujace informacje:

— znak wytworcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montaowy

Do montau pretdw zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.
2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowygtycznie z betonu. Podkiadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do pitow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w OST.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obowiizujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdinbwszystkie
rodzaje sprgu, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiaéla
fabryczm gwarangg i instrukcg obstugi. Spret powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub

elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi poyby¢ specjalnie oznaczone. Sgirten
powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budoweoby obstugujce sprzt
powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu podano w OST.

4.2. Pety do zbrojenia powinny liyprzewaone odpowiedningrodkami transportu, w sposob
zapewniajcy uniknkicie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgoa wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, momtaodbior zbrojenia powinien odpowiatlaymaganiom normy
PNL91/5-10042 , a klasy i gatunki stali winnydmgodne z dokumentagcprojektova.

5.2.2. Czyszczenie gidw



Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych platkow rdzy,
kurzu i btota. Pgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzonedarlejra mozna opala lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszczaaymi ttuszcze.

Stal naraona na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ woda stodlq.

Stal pokryt tuszcaca sie rdza i zablocom oczyszcza siszczotkami drucianyméicznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu pakprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego prow.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmeea sk strumieniem
cieptej wody. Maliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almgahe przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie gtow.

Dopuszcza giprostowanie gitéw za pomog kluczy, mtotkdw ,scianek. Dopuszczalna wielkod
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.2.4. C¢cie prtdw zbrojeniowych

Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporadzenie w tym celu planueggia. Ckcia przeprowadzaesprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza girowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgicia prtdw, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatiNr 23
normy PN-S-10042.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca, gdzie mpa na nim potgy¢ spoirg, wynosi 10d
dla stali A-lll'i

A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie ura wykonywa odgicia petoéw osrednicy d< 12
mm. Pety o srednicy d>12 mm powinny léyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementdw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczeénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowad srednie zagkcia rowra co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i gtdw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakow.

Przy odbiorze hakow i odgfi pretow nalery zwrécic szczegodla uwag: na ich zewatrzng strore.
Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdgw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcinazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietuszezej
sie rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego

powinna wynosi co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow iggwdnasywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor wasggh,

— 0,05 m — dla ptéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, gopiiv, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, pad6iv i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowsedysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym saigelbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentaciji projektowej.

Skrzyzowania petdw nalery wiazat drutem wizatkowym, zgrzewalub laczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do hczenia pgtdw o
srednicy do 12 mm, prz§rednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.



W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigléaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepbw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektowg oraz

podanymi powye] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbnowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowadz nasgpujace badania:

— sprawdzenie zgodia przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozeigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naley pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub whzki. Probki naley pobra z
roznych miejsc kggu.

Jaka¢ pretéw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigia, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pgtow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zkszone maksymalnie 5 mm, nie przewidugznniejszenia
grubdci

otuliny,

— rozstaw pgtéw w swietle: 10 mm,

— odstp od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

— diugai¢ preta miedzy odgéciami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalgwykona& z doktadnécia: 1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w
przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nast¢pujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpatej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— r&nica w rozstawie mnedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracz@,5 cm,

— r&znice w rozstawie strzemion nie powinny przekr&cz& cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot kdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest 1 tona. Do obliczania nateosci przyjmuje s¢ teoretyczy ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tyczr diugasé¢ pretdw poszczegdlinyckrednic pomnaong
odpowiednio przez ich magednostkovy

(kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyakzeniu petéw, przektadek montawych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia sg tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawe:tow o
srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdblne wymagania dotygz odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane



Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

— pisemne stwierdzenie Inspektora hadzoru w dzienmiidowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj

projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzorulmngniu robot.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.4. Odbior kacowy

Odbiér karcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodzienniku
budowy zakéczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenspéktora nadzoru na rozpecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podledsardwi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektowa,

— zgodndci z dokumentaaj projektow liczby prtow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion

— prawidtowdci wykonania hakow, 2tz i diugdci zakotwie pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne zasady dotygz ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych za wykonanie elédmenbrojenia z uwzghinieniem zapisow
pomiedzy Zamawiaicym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie rob6t.

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezdnych czynnikow produkciji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wggjie, przycinanie gtow stalowych,

— laczenie pgtdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— monta zbrojenia przy gyciu drutu whzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektowg i niniejsz ST,

— wykonanie badai pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojeraapstacych wiasné¢ Wykonawcy i lusungcie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-1ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyrebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. B1 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe ilsprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i spgzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed kogda@nstrukciji,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



B-04. Hydroizolacje.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacii
zadania:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje wymagania datgezavykonania i odbioru robét hydroizolacyjnych
i paroizolacyjnych zabezpiecaaych podziemne i nadziemne elementy budowlane.

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- izolacg przeciwwilgociovg poziony scian z papy asfaltowej na lepiku — dwie warstwy

- izolacg przeciwwilgociows pionowg podwalin bitumicznyngrodkiem dyspersyjnym

- izolacg poziony przeciwwilgociows podposadzkowz papy izolacyjnej lub z folii

- izolacg poziony przeciwilgociova podposadzkoww pomieszczeniach suchych np. wg technologii
DEITERMANNA z EUROLAN 3K + SUPERFLEX 10, lub techlogii Vandex Super

- izolacg poziony przeciwwilgociows podtdég pomieszczemokrych powtokami ptynnej folii np. wg
technologii DEITERMANNA, BOTAMENT lub VANDEX SUPER

- paraizolag} sufitbw podwieszanych pod potaciami dachowymi yanyit dachowlg

- wiatroizolacg przeciwwodmn potaci dachowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Hydroizolacje i paraizolacje.

1.5.1. Hydroizolacje przeciwwilgociowe — izolacjeronigce obiekty budowlane przed dziataniem
wody nie wywierajcej na nie ginienia tj. wody kapilarnej w gruncie, wody opadowegjataace]
bezpdrednio na przegrody budowlane oraz wody rozlewaagjodtogi isciany w pomieszczeniach
mokrych .

Zastosowanie:

- zabezpieczenigian fundamentowych i posadzek paiaych powyej wody gruntowej lub
zaskarnej tj przed podgianiem wody kapilarnej z gruntu (izolacja poziormegz przed wogl
opadowvy wsigkajaca w grunt (izolacja pionowa)

- zabezpieczenigcian i podtdg pomieszcaanokrych

- zabezpieczenie potaci dachowych przed svaobdovd.
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1.5.2. Paraizolacje — izolacje chragee przegrody budowlane lub ich warstwy przed driala

pary wodnej przenikagej z pomieszczewilgotnych oraz przenikaniem pary atmosferycznej i
fizjologicznej do warstw wymagagych zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Zastosowanie:

- zabezpieczenie termoizolacji nad sufitem podvaagm

1.6. Ogo6lne wymagania dotygze robo6t podano w OST

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych roboét
oraz za ich zgodr$é z DP, SST i poleceniami Inspektora.

1.6.1. Wymogi formalne

Roboty hydroizolacyjne i paroizolacyjne powinnytlwykonane zgodnie z dostarcaon

DP zaakceptowanprzez osoby petace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawiajce nadzor nad realizagnwestyciji.

Wykonanie rob6t powinno kyzlecane przeddbiorstwu, magcemu déwiadczenie w

realizacji tego typu robo6t i gwarangoemu widciwa jakos¢ ich wykonania.

1.6.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawca oraz nadzér technicaowipny doktadnie

zaznajomt si¢ z cat@cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizatiot.

Wszelkie ewentualne niejasimow sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami

opracowa przed przysipieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumeritagyga by¢



dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaakaeptaciji oséb peliych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie asprjace nadzér nad realizacj

inwestycji, a w przypadku zmian dotyexch zasadniczych elementéw lub rozzen
projektowych, mogcych mie wptyw na ndnos¢ nalezy uzyska dodatkovs akceptagy
projektantow.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania patanOST.

2.1. Charakterystyka stosowanych materiatow:

- papa asfaltowa izolacyjna jako izolacja podposagki do izolacji poziomejcian — papa na
tekturze nagczonej asfaltem przemystowym

- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy

- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kakewa do izolacji podwalin

- folia izolacyjna budowlana grubd min. 0,2 mm jako pozioma izolacja projektowanyctan
fundamentowych

- bitumienna powloka gruntafa (rozciéczona wod w stosunku 1:10) jako podkiad i warstwa
podstawowa z grubowarstwowej powtoki bitumicznéjjdydroizolacja pozioma pod warstwy
posadzkowe podiogowe (np. EUROLAN 3K

+ SUPERFLEX 10 wg technologii DEITERRMANNA lub inteepodobnych parametrach

- ptynna folia uszczelniaga jako hydroizolacja pozioma podtogcian pomieszczei stref
naraonych na zawilgocenie (np. SUPERFLEX 1 wg technoDEITERRMANNA lub inne o
podobnych parametrach)

- taS§ma uszczelniafa pohczeniascianasciana,sciana-podtoga ((np. SUPERFLEX 50/3 wg
technologii DEITERRMANNA lub inne o podobnych paretmach)

- folia paraizolacyjna jako paraizolacja nad sufitpodwieszanymi

- folia wiatroizolacyjna

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w OST. Roboty moa wykonywa przy wyciu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora lub osobyguetiiamodzielne funkcje w budownictwie
i sprawugce nadzor nad realizadnwestycji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST. Do przewozu zalecstesowanie
samochodow krytych plandgkz otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania rob6t podano w O®/ykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rolgymonogram oraz PZJ, uwgdhiajacy
wszystkie warunki, w jakichdua wykonywane roboty.

5.2. Wymagania dotyaze robo6t izolacyjnych

Roboty izolacyjne powinny ldyprowadzone w warunkach gwaraatyjch skuteczn@ zatazonej
izolaciji:

- po zakaczeniu robét poprzedzgaiych roboty izolacyjne

- podczas pogody suchej, w temperaturze geyy5 st. C dla izolacji bitumicznych, pows)
+15 st. C dla izolacji z tworzyw sztucznych

- po sprawdzeniu jakei materiatow izolacyjnych i fachowego przygotowapracownikow
wykonujacych izolacg

Powierzchnia podita pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna bygysta i réwna,

bez wgkbien wypuktasci i peknie¢. Pod izolagi z folii powierzchnia ta powinna bygtadka.
Izolacja wodochronna dowolnego typu powinna byczelna, agta i dobrze przylegaga

do podiaa jak réwnie prawidtowo docini¢ta do niego w sposob trwaty. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na powierzchni izolacjepherzy, fald, dziur, odpryskéw ztuszézieinnych
uszkodze.

Miejsca przenikania wszelkich przewoddw instalaggnprzez warstwy izolacyjne

powinny by uszczelniane w sposob zapobiaggjprzeciekom wody. Podczas prowadzenia robot
izolacyjnych oraz po ich zakozeniu naley chront warstwe izolacyjm przed uszkodzeniami
mechanicznymi.



Poziome izolacjécian fundamentowych powinny bytozone z 2 warstw papy asfaltowej klejonej na
lepiku na gagco na rownym i gladkim podio z zaprawy cementowej lub z papy zgrzewalnej.
Izolacja powinna wystawaco najmniej 1,0cm z kalej

stronysciany (kcznie z tynkiem). Gorna izolacja poziogw@an fundamentowych powinna by
utozona na wysok&ei co hajmniej 15cm nad poziomem terenu lub chaalpitzy budynku.
Izolacja przeciwwilgociowa pod warstwy posadzkoweypiemia powinna byutozona na ptycie
betonu z go6rg powierzchm, wyréwnar, na gtadko.

Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kaucwakmaze byt naktadanaegcznie lub
mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone @adiPrace nafy wykonywa® wytacznie przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +1BdGtaze naley wsigpnie ocz¥cic¢ z
zanieczyszczei nadmiaru ldnej posypki oraz dokoganaprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia
w tradycyjny sposob. Przed patmiem warstw zasadniczych pozonaley zagruntowa srodkiem
rozcieiczonym w stosunku 1:1. Masajwygodniej nanosijest pasami o szerog@ 1,0 - 2,0 m, w
warstwach o maksymalnej grdsook. 1 mm. Kolejne warstwy naoa nanosi po catkowitym
wyschngciu poprzednich, co poznaje:§io zmianie barwy z brunatnej na czafozas tworzenia
powtoki uzaleniony jest od warunkdéw atmosferycznych i np: w tengpurze +20°C wynosi okoto 6
godzin). Na powtoki hydroizolacyjne najestosowd co najmniej dwie warstwy.

Izolacje systemowe faliw ptynie podtogi ha gruncie oraz podtéécian w pomieszczeniach mokrych
nalezy wykona zgodnie z systemowymi instrukcjami stosowania.

Paraizolacje

Paroizolacje stosujeesw celu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnegmmy mineralnej przed
zawilgoceniem parwodm dziatapca na przegroel budowlar.

Izolacje parochronne wykonujeess materiatdw o diym oporze dyfuzyjnym z folii PE lub papy
paroizolacyjne;.

Arkusze folii PE powinny by uktadane luzem i zgrzewane na zakladach szécok&cm i
poprzecznymi 12cm.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyge kontroli jakdci rob6t podano w OST.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z DP, OST, SST oraz pisemnymjzjami Inspektora.
6.2. Kontrola robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

Postaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaoindt.

6.3. Kontrola materiatéw

Odbior materiatow i wyrobow gotowych dla wszystkiatét izolacyjnych powinien ldy
dokonywany na podstawie:

- danych z projektu

- odpowiednich norm i aprobat

- wymaga zawartych w obowiizujacych instrukcjach wykonania robo6t izolacyjnych.

6.4. Kontrola podiga

Odbior przeprowadzony po przygotowaniu paat@od hydroizolacje i paraizolacje powinien
obejmowsd:

- sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i wilgotnosci podiaza

- sprawdzenie spadkoéw podi& sposobu osadzenia anizen odptywowych, uszczelnienia
przebt instalacyjnych, zabezpieczenia systemowysdritmi naray i krawedzi izolowanych

- sprawdzenie zgodtoi wykonania robét z projektem, niniejszymi warunkaraz

odpowiednimi normami.

6.5. Kontrola utgenia izolacji wielowarstwowych

Odbidr przeprowadzony po wykonaniu poszczegolnyatstw izolacyjnych powinien obejmoda
sprawdzenie:

- ciagtosci warstwy izolacyjnej

- doktadndci wykonania obrobek narg, krawedzi oraz miejsc przebiinstalacyjnych i miejsc
szczegolnie nar@nych na przecieki

- wszelkich uszkodzemechanicznych warstwy izolacyjnegagherzy, przéwitow,

niedoktadnéci polaczen, zgrzewa, sklejea itp.



6.6. Kontrola utaenia izolacji szczelin dylatacyjnych

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji malewrocic uwag:, aby wkladki dylatacyjne bylty
wykonane z jednorodnego materiatu o jednakowymilpraf catej dtugéci szczeliny oraz
potaczeniach bez nmitiwosci rozerwania gcinania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Roba6t. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednostk obmiarowg robo6t jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbior jest dokonywany na zasadach odbiorutradndikapcych i ulegajcych zakryciu wg OST.
8.2. Odbior materiatow

Wszystkie materiaty wykorzystane przy wykonywanyalioizolacji i paraizolacji powinny
odpowiadé wymaganiom polskich norm i posiadswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.3. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywaegdo pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w DzianBudowy
zakaiczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotymzch tych robét i zawartych w umowie.
Odbidr ostateczny powinien polggaa sprawdzeniu:

- ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejszymi warunkami

- wystepowania ewentualnych uszkoazeolacji w celu ich usurcia

W przypadku niezgodroi chat jednego elementu rob6t z wymaganiami roboty uzsiajea
niezgodne z DP i Wykonawca zobawany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.4. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- zakres tego typu robét , okleny pisemnym stwierdzeniem Inspektora,

- pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku Bugowvykonaniu i odbiorze robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady podstawy ptairigpodano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych robo6t izolacyjngahwzgkdnieniem zapiséw porlzy
Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 ,Pokrycia dachowe z papy i powtolaéisivych.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-69/B-10260 ,lzolacje bitumiczne. Wymagania i &aid przy odbiorze”.

PN-77/B-27604 ,Materialy izolacji przeciwwilgocioyé

PN-58/C-96177 ,Przetwory naftowe.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor”

PN-92/B-27619 ,Papa asfaltowa na folii lukrtae aluminiowej.”

B-05. Termoizolacje.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacii
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ag¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje wymagania, detgezvykonania i odbioru robot termoizolacyjnych
zabezpieczafych podziemne i nadziemne elementy budowlane.

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- izolacg termiczry podtdg na gruncie, wykonarze styropianu



- izolacg termiczrny scian nadziemia, wykonaree styropianu w systemie ociepleetod, lekka
mokra

- izolacg termiczmy sufitu podwieszanego ptyt welny mineralnej;

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSh ggodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robét podano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékstosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodri¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Uktadanie izolacji termicznych powinno dyggodne z dostarczona dokumendaechniczag lub
instrukcp ukfadania akceptowarmprzez osoby petate samodzielne funkcje w budownictwie i
sprawujce nadzor nad realizadnwestycji. Uktadanie izolacji termicznej powinbgé
przeprowadzone zgodnie z zaleceniami systemu.

Uktadanie pozostatych izolacji z wetny mineralnepinno by zgodne z zaleceniami producenta
lub instrukcjami systemowymi stosowania piyt z wenineralnej lub styropianu do ocieplania
$cian oraz stropodachéw.

Wykonanie robét termoizolacyjnych powinnodsiecone przedsbiorstwu magcemu
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwaramtemu widciwa jakasé wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét Wykonawca i nadzér techniczny powise doktadnie zaznajorbiz
catascia dokumentaciji technicznej oraz projektem organizatjot. Przed rozpoeziem robot
nalezy zapozna sie z warunkami istniecymi w miejscu uktadania izolacji i upewnsie ze
zapewniag one maliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

Przy robotach naly przestrzegaprzepiséw BHP i p.po

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania, dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.
2.2. Podstawowymi materialami do wykonania izolggt polistyren ekstrudowany, styropian
samogasqty, wetha mineralna zwykfa, wetha mineralna twarda.

2.3. Plyty ze styropianu twardego gr. 12 cm

- aprobata ITB, atest PZH

- palna¢ — samogasity

- struktura jednorodna, stabiktowymiarowa, gtadké&t bez kawern wekszych nk 5mm

2.5. Plyty z welny mineralnej do ocieplenia sufitbdwieszanego gr. 15 cm.

Zastosowane piyty z wetny mineralnej, odpowiadejwymaganiom odpowiednich norm i
posiadajce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniciwigazupce nasipujace
cechy:

- dobm i niezmienn izolacyjna¢ termiczra,

- duza wartags¢ modutu spgzystasci;

- plyta maze dostosowasie w pewnym stopniu do nieregulakwd podiaza;

- wilgotnos¢ wetny nie mae przekracza2% suchej masy;

- na catej powierzchni ptyty jednakowa twagéo scisliwosé¢, wibkna réwnomiernie
zaimpregnowane;

- odporndé na gnicie;

- odporndé¢ na cykle rozmrzanie — zamrzanie;

- stabilng¢ wymiarows;

- regularny ksztatt ptyt, proste kradzie, nieuszkodzone naruki;

- wetna w ptytach powinna tworzyvarstwe rowna, ciagta bez rozwarstwig

- jednorodna struktura na catej powierzchni

2.7. Kleje i lepiki

- do styropianu samogagrego masy klece systemowe, zgodne z wybranym systemem
docieplenia, przyktadowo systemu docigpliemy Sto.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.

Roboty mana wykonywa przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora lub osoby
petniace samodzielne funkcje w budownictwie i spraygejnadzor nad realizadnwestyciji.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu podano w OST.

Do przewozu zalecagsstosowanie samochodéw krytych planglekotwieranymi burtami, ze
szczegO6lnym uwzgtnieniem ochrony wetny oraz suchych mieszanek wheph przed ich
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjdktol echnologii i Organizacji Robat,
harmonogram oraz PZJ, uwgdhiajacy wszystkie warunki, w jakichelda wykonywane roboty.
5.2. Wymagania przy ukfadaniu ptyt styropianowychmegrodach poziomych

— piyty uktad@ luzem na ptycie betonowej zatartej na gtadko,

— izolacg utozy¢ jak dla podtog ptywajcych, stosujc wzdhtuz scian paski materiatu izolacyjnego
do wysokdci rownej wysokdéci konstrukcji podtogi

— styki ptyt zabezpiecZypaskami folii budowlanej szeroé@ minimum 10 cm.

5.3. Wymagania przy uktadaniu ptyt styropianowyetscianach zewgtrznych warstwowych
- ptyty mocowa w technologii klejenia zgodnie z instrukayybranego systemu ocieplenia,

, przyktadowo systemu dociegléirmy Sto.

6. KONTROLA JAKO S$ClI

6.1. Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét podano w OST.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z DP, OST, SST oraz pisemnynyzjaai Inspektora.
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6.2. Kontrola robat zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

Postaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonanilbiorze robot.

6.3. Kontrola materiatéw

Odbior materiatow i wyrobow gotowych dla wszystkiatét izolacyjnych powinien ldy
dokonywany na podstawie:

- danych z projektu

- odpowiednich norm i aprobat

- wymaga zawartych w obowgizujacych instrukcjach wykonania robo6t izolacyjnych.

6.4. Kontrola podiga

Odbior przeprowadzony po przygotowaniu paat@od termoizolacje powinien obejmotva

- sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i wilgotnosci podtaza

- sprawdzenie spadkow podiy sposobu osadzenia anizer odptywowych, uszczelnienia
przebt instalacyjnych, zabezpieczenia systemowysitmi naray i krawedzi izolowanych

- sprawdzenie zgoddo wykonania robét z projektem, niniejszymi warunaraz
odpowiednimi normami.

6.5. Kontrola utgenia izolacji wielowarstwowych

Odbior przeprowadzony po wykonaniu poszczegolnyatstw izolacyjnych powinien obejmowa
sprawdzenie:

- ciagtosci warstwy izolacyjnej

- doktadndci wykonania obrobek narg, krawedzi oraz miejsc przebiinstalacyjnych i miejsc
szczegoblnie nardnych na przecieki

- wszelkich uszkodzemechanicznych warstwy izolacyjneggherzy, przéwitéw,
niedoktadnéci pofaczen, zgrzewa, skleja itp.

6.6. Kontrola utgenia izolacji szczelin dylatacyjnych

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji malewrocic uwag:, aby wkladki dylatacyjne bylty
wykonane z jednorodnego materiatu o jednakowymilpraf catej dtugéci szczeliny oraz
potaczeniach bez nmitiwosci rozerwania gcinania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z2&fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Roba6t. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.



Jednostk obmiarowy robo6t jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbidr jest dokonywany na zasadach odbioru rohdika@cych i ulegagcych zakryciu wg OST.
8.2. Odbior materiatow

Wszystkie materiaty wykorzystane przy wykonywarguntoizolacji powinny odpowiada
wymaganiom polskich norm i posiadéwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny odbywaegdo pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w DzianBudowy
zakaiczenia robo6t i spetnieniu innych warunkéw dotyayzch tych robét i zawartych w umowie.
Odbior ostateczny powinien polggaa sprawdzeniu:

- ciagtosci izolaciji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejszymi warunkami

- wystepowania ewentualnych uszkoazeolacji w celu ich usurcia

W przypadku niezgodrioi chat jednego elementu robot z wymaganiami roboty uzsiajea
niezgodne z DP i Wykonawca zobawgany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

8.4. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru Robd6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- zakres tego typu robét , okleny pisemnym stwierdzeniem Inspektora,

- pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku Bugdowvykonaniu i odbiorze robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptaitigpodano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robot wg
zaoferowanych cen jednostkowych rob6t termoizolagshp z uwzgtdnieniem zapiséw porgilzy
Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-020290 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaibliczenia.”

PN-89/B04620 ,Materiaty i wyroby termoizolacyjneefiminologia i klasyfikacja.”

PN-EN 13163 : 2004 ,Wyroby do instalacji cieplnepwdownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycz8jgecyfikacja.”

PN-75/B-23100 ,Materiaty do izolacji cieplnej z wdén nieorganicznych. Wetna mineralna.”
B-06. Roboty murarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacii
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- roboty murarskie z pustakéw silikatowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSh ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §gkgiosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodéoz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca oraz Nadzér Technicznwyipny doktadnie
zapozna si¢ calaicia dokumentaciji technicznej oraz z projektem orgasjizabdt.

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan Specyfikacji
Technicznej — Wymagania Ogolne pkt. 4

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw stoséwana@na wo@ odpowiadaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw



Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochagowa wodk pitha. Niedozwolone jestaycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieasjacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3 Zaprawa murarska

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2;2004"Wynmigya
dotyczce zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa murarska”’

Do wykonywania murow z materiatow silikatowych nalestosowd zaprawy tradycyjne przewsaie
cementowo-wapienne, a niekiedy wapienrieeanie grubéci spoin ok. 10 mm. Stosowanazna
réwniez zaprawy murarskie do cienkich spoin o grédd®5-3,0 mm, z reguty 1 mm. Zaleca si
stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie polgdtaprzez producentéw elementéw murowych
zapewniajcych wigksz stabilngé i jednorodnéé parametrow technicznychzeaprawy
przygotowywane na placu budowy. Do murowania z eledw silikatowych zalecagszaprawy o
klasie nie niszej ni M5.

2.4. Wyroby silikatowe

Element murowy silikatowy o wymiarach 255x180x2X@tegoria | kl 15, np. produkcji
PP-H ,Silikaty-Biatystok” Sp.z o.0..

Nazwa handlowa SILIKAT N18 kl. 15, o wytrzymado nasciskaniesredniej 15.3
N/mm2. KI. 15, absorpcji wody <16% egtosci brutto kl. 1.6, wiaciwosciach cieplnych
0.61 W/m2xK.

Element murowy silikatowy o wymiarach 255120x22@tégoria | kl. 15 np. produkcji
PP-H ,Silikaty-Biatystok” Sp. z o.0.

Nazwa handlowa SILIKAT N12 kl. 15, o cechach teatmriych jak element N18.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w OST.

3.2 Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykéazsi mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przendnych zbiornikéw na wagl

- drobny spret i narzdzia gczne

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w OST.

4.2.Transport materiatow

Transport zaprawy termoizolacyjnej workowanejzeagg odbywa& dowolnymisrodkami w
odpowiedni sposéb zabezpieczonej przed zawilgooenie

Wyroby silikatowe naley przewozt na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontawan
weciagarka.

Podczas transportu materiaty powinnytnabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6lne wymagania dotygz wykonania rob6t podano w OST.

5.2.Wymagania

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazdnia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgosétti@ PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosté mozliwie rownomiernie na catej ich dtugoi. W miejscu paiczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Pustaki uktadane na zaprawie powinny lsgyste i wolne od kurzu. ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot , wierzchnie warstwyréav powinny by zabezpieczone (np. przez
przykrycie foli lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzé stan
techniczny murdéw,acznie ze zdjciem wierzchnich warstw pustakéw i uszkodzonej aefyr

5.3. Nadpree systemowe

Na podlewkactz mocnej zaprawy cementowej stosomapraa systemowe.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1.0gdlne wymagania dotygz kontroli jakéci podano w OST.



6.2.Badania przed przygiieniem do rob6t murarskich

Przed przyspieniem do robét murarskich Wykonawca powinien sz aktualngé atestow i c,
certyfikatéw i deklaracji sywanych materiatow i przedstatnich wyniki Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot

Wyniki kontroli materiatow i zaprawy powinny byvpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1Materiaty silikatowe.

Przy odbiorze pustakéw naleprzeprowadz na budowie:

sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniemvynhaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

proby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztafiustaka, liczby szczerb i
peknie¢, odporndci na uderzenia,

W przypadku niemznosci okreslenia jakaci pustaka przez préldorazna podd& go badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu).

6.4.2Zaprawy.

Nalezy kontrolowa jej marle ii konsystengi w sposob podany w obog#ujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.4.3 Badanie konstrukcji murowych

Sprawdzenie wykonanizianek dzialowych, nadptg oraz osadzeniasceznic naley
przeprowadzi na podstawie ogllzin.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednosti obmiarow robét jest m2 .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyge odbioru robét podano w OST.

8.2.0dbidr robét murowych powinieresddbye przed wykonaniem tynkdéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty: dokumentacja
wykonawcza, dziennik budowy, ggiadczenia o jaké&i materiatdw i wyrobéw dostarczonych na
budowe, protokoty odbioru poszczegolnych etapow robotkagacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow, wyniki batlboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez
budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykeane przed odbiorem budynku.
8.3.Wszystkie roboty obje podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady dotyg® ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych robét murarskiolvzglkdnieniem zapiséw porgilzy
Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-2:2006 Wymagania ogoélne dotaz elementow murowych. €& 2: Elementy murowe
silikatowe

PN-EN 998-2;2004 Wymagania dotyice zapraw i murow. CZé 2: Zaprawy murarskie
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonow

B-07. Dach.

B-07.01. Konstrukcja dachu.

B-07.02. Pokrycie dachu.

B-07.03. Obrdébki blacharskie, parapety, rynny i ruy spustowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacji
zadania pt.:



"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkiciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ag¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéa w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

W zakres rzeczowy wchodzi:

wykonanie konstrukcji drewnianej dachu

impregnacja konstrukcji wiby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia

pokrycie dachu blachodachoak

wykonanie obrdbek blacharskich i parapetow

wykonanie rynien i rur spustowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ggkgiosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodéoz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przyspieniem do robét Wykonawca oraz Nadzor Technicanyipny doktadnie
zapozna si¢ calagicia dokumentaciji technicznej oraz z projektem organjizabdt.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.

2.2. Drewno na konstrukcje dachpw klasie C24 suszone, strugane.

2.3. Materiaty do impregnacji drewna i pomocniaze.,. FOBOS M-4.

2.4. Ltaty i kontrtaty do wykonania pokrycia z daahkd

2.5. Blachodachéwka, np. Rubin Plus , Prisky, blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana,
wykonczona poliestrem w kolorze grafitowym z akcesoriamntazowymi, analogiczne obrébki
blacharskie.

2.6. Rynny dachowe i rury spustowe systemowrednicach wg zalegeproducenta, np. Lindab lub
Galeco.

2.7. Parapety wewtrzne:

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych :

wneka wytazona ptytkami ceramicznymi, jadciany i zastosowaniu listew wykezapcych z PCV.
W pomieszczeniach ogolinych z PCV — biate uzgodnioproducentem okien.

W pozostatych pomieszczeniach : z tworzywowe PQ@ate, profil wykonany z wysokiej jakoi
polichlorku winylu

2.8. Parapety zewirzne stalowe (ocynkowane i obustronnie powlekawlgestrem) gr 1 mm
dostosowane do okien tworzywowych z PCV.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.

Dobor sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikig€ontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robét i bezpieczestwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i digpuszczone do
robot.

Roboty naley wykon& przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robot takie jak: pita
elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomigaon, katomierz, taty, pdzle, wcagnik, wiadra
Dostawa - samochodenegzarowym , roztadunekeczny, transporteczny lub za pomagrecznej lub
elektrycznej weigarki, zuraw samojezdny.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotygz transportu podano w OST.

4.2. Dostawa - samochodemzarowym , roztadunekeczny, transporteczny lub za pomagcrecznej
lub elektrycznej weigarki, zuraw samojezdny

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przekroje i rozmieszczenie elementowsyy dachowej powinno kfyzgodne z dokumentagc;j
techniczna, firmy prefabrykujcej wiezbe dachovy.



Przed przysipieniem do montowania dachu elementy konstrukejivthianej powinny by staranie
przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystldoigciami, wiebami itp. Niedopuszczalna jest
obrébka elementow poprzez wzajemne dopasowanietopizy stawieniu wizby dachowej.
Poszczegodlne elementyaaby naley przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokiad
przyciaé i obrobi we wiaciwych miejscach. Elementy wiby dachowej stykage sé z murem lub
betonem natey odizolowa co najmniej jeda warstwa papy. W¥zba wymaga petnej impregnacji
(np. FOBOS M-4).

5.2. Laty drewniane powinny odpowiadaormie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080.Mininalny
przekrdj 38x50 . Laty wymagapetnej impregnaciji, mugzposiada przynajmniej trzy ostre
krawedzie. Dopuszczalney®flisy zwrécone w stropokapu. Nie dopuszczaestbecndci kory.

5.3. Proces produkcji wiby dachowej oparty np. ha specjalistycznym oprograamiu
RoofCon/TrussCon w wersji 2009 SR1 firmy MiTek listhies. Obliczenia wykonane zgodnie z PN-
B-03150:2000, przy wykorzystaniu jakgcgniki ptytek kolczastych typu GNA20 i T150 firmy
MITEK (aprobata techniczna AT-15-4057/2004).

5.4 Gwadzie stosowane do mocowania tat muszadiragte lub kwadratowe ,z ptaskim them ,
odpowiadajce BN-87/5028.12. Zalecaesstosowanie gwalzi miedzianych , aluminiowych lub
ocynkowanych. Minimalna wielkd nie mniej nk 2,5 grubdci faty drewnianej. W przypadku
szczegolnych rozwian , dlugaé gwazdzi uzaleniona jest od indywidualnych wymafa
konstrukcyjnych.

5.5.Pokrycie dachu blachodachawialery wykona zgodnie z zaleceniami producenta dachéwki
np. firmy Pruszjyiski, zastosowanej do pokrycia. Najeszczegdla uwag zwrock na wykonanie
pofaczer oraz wykonanie kalenic.

5.6.Rynny wiszce powinny by wykonane ze stali., np. firmy Lindab lub GalecgnRy powinny by
taczone zgodnie z instrukcja producenta. Spadkerypowinny by nie mniejsze i 0,5%.
Odchylenie rur spustowych na diggo2m nie powinno przekracé@mm. Rury powinny by
mocowane ddcian uchwytami do rur spustowych rozstawionymidsigpach nie wgkszych nz 3 m
oraz zawsze na keach rur spustowych i pod kolankami. Uchwyty powitiy¢ mocowane w sposéb
trwaty.

Obrabki blacharskie wykortaz blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w koldokechodachdwki.
6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakéci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédiwykonania rob6t z dokumentacj
projektowa, ST i poleceniami Zamawigjego.

Kontrola jakdci podlega :

-na sprawdzaniu bigcym prawidtowdci zabezpieczeimpregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatléw i preparatow.

- badania prawidlow&ei ksztattu i wymiaréw gtébwnych konstrukcji, prawaevosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sidaath,

- badania prawidtowdzi wykonania zczy miedzy poszczegolnymi elementami konstrukcji,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchyde kierunku poziomego i pionowego.

- sprawdzeniu jakiei wykonanych robét dekarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z2&fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednostka obmiaru jest:

m3 - konstrukcji wézby drewnianej

m2 — roboty pokrywcze

mb — rynny i rury spustowe

m2 — obrébki blacharskie

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdblne wymagania dotygz odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Wymagania szczegdétowe.

Odbior materiatow powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budov®@dbior
materiatbw powinien obejmowasprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichrdokumentacji i innych dokumentow



odniesienia. Jaké materiatdw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaajymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwierktdi sa. certyfikat na znak bezpiearwa,
certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata tezhaig
Materiaty dostarczone na budewmusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgadhma PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja okitajaca zakres stosowania i
spos6b stosowania.

Odbior kacowy rynieni rur spustowych obejmuje:

sprawdzenie z dokumentagjrojektows, niniejsz specyfikaci, sprawdzenia natg dokon& na
podstawie ogldzin, sprawdzenie jakoi i prawidtowadici uzytych materiatow na podstawie
protokotéw odbioru materiatdw. sprawdzenie rynpethega na stwierdzeniu zgodeodz
wymaganiami wymiaréw, rozstawu i wykonania ryng@az podczeai ich poszczegdélnych
odcinkow i przy rurach spustowych. nalesprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposob
wyrobienia w nich spadku podinego oraz usytuowania kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii
stanowicej przedtaenie powierzchni pokrycia. nalerowniez stwierdzé czy rynny nie maj dziur i
peknie¢ , sprawdzenie spadku i szczeitiaynien naley sprawdzt poprzez nalanie do nich wody i
kontrok jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. sprawdzenrespustowych polega na
stwierdzeniu zgodnioi w zakresie wymiarow rozstawu i wykonania ruaopohczen ich w
zlaczach poziomych ,umocowania ich w uchwytach speania i prostoliniowéci,

nalezy rowniez stwierdzeé czy rury nie maj dziur i pzknigc .

Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z warunkai specyfikacji technicznej nie mog byé
przyjete, musz by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne zasady dotygz ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robot wg
zaoferowanych cen jednostkowych za konstrukcje @aghroboty pokrywcze i blacharskie. z
uwzglednieniem zapisow porglzy Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie 0 wykonanie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badamizy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogélnego przeznadezen

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i bademizy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogbélnego przezndezen

PN-61/b-10245 Roboty blacharskie budowlane eHhylastalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-03150:2000

aprobata techniczna AT-15-4057/2004

PN-EN 508-1:2008

Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samémoych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na kor@z} Czs¢ 1: Stal (oryg.)

B-08. Tynki.

B-08.01. Tynki zewrtrzne cienkowarstwowe, elewacja drewniana.

B-08.02. Tynki wewrgtrzne cementowe, cementowo — wapienne lub tynki opwych mieszanek.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t w ramach realizacji
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ag¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéaw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- tynki zewretrzne cienkowarstwowe

- elewacje drewniane np. wg firmy MOCO Wroctaw wylame z sosny lufwierka skandynawskiego
- tynki wewretrzne cementowe, cementowo — wapienne lub tyigkitawych mieszanek



1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSh ggodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robét podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §élgsiosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodéodz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzér Technicznyipny doktadnie
zapozné si¢ catcicia dokumentacji technicznej oraz z projektem orgagjizabot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:

2.2.1. Tynki zewstrzne cienkowarstwowe silikonowgaviczne, barwione w masie:

- aprobata ITB

- zgodnd¢ stosowania z systemem ocieplenia i wydzeniascian zewrtrznych w technologii lekkiej
- czas schrria 24h w przeeinych warunkach atmosferycznych

- paraprzepuszczalid— przepuszczalne dla pary wodnej

- odporne na uderzenia i zarysowania

- odporne na czynniki atmosferyczne

- odpornd¢ na diugotrwate dziatanie wody

- odpornd¢ na zasolenie — po 300h ekspozycji bez uszkbdze

- kolorystyka wg rysunkow elewaciji

2.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padistosowa mazna wod@d odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowdetonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydaitiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu”. Bez badaboratoryjnych mena stosowawodochgowg wodk
pitna.

Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodigaapacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do aagr

a w szczegOlrgei:

— hie zawier& domieszek organicznych,

— mi& frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarn3t®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie
0,5 mm.

2.2.4..Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwghty

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowigdaymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w sfi&acji szczegotowej naley uscisli¢
wymagania).

- Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej rglstosowd cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mpa stosowacement z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienye
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nigdzie nizsza ni
+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaaeych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-45%dkbgtosciowych sktadnikow
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.



Do wykonania tynkow wewgtrznych zaleca sistosowanie gotowych mineralnych zapraw
tynkarskich, ktére przed ich zastosowaniem na buigl@wymagay jedynie zarobienia wad

2. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w OST.

Dobér sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robot i bezpiecagstwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i d@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyge wykonania robét podano w OST.

5.2. Wykonanie tynkéw wewgtrznych IV kategorii.

Zasady ogolne, ktérych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkéwssnasg¢pujace:

a) przed rozpoeziem robot tynkowych powinny lsyukoaczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurosvasszelkie przebicia i bruzdy oraz
obsadzonedieznice okienne i drzwiowe, §& nie naleza one do tzw. stolarki
konfekcjonowanej,

b) podtaze powinno by przygotowane w sposéb zapewn@j jak najlepsa przyczepné tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna dgstosowana do rodzaju i wytrzymsdo
podtaza oraz jego charakteruytkowego (maliwosé naraania na wptywy mechaniczne i
chemiczne, wilgéitp.), a w zalenosci od rodzaju zaprawy odpowiadaymaganiom wisciwej
normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkdwd i trojwarstwowych marka zaprawy
uzytej na kolejne warstwy tj. na narzut i gfggbwinna by nizsza nk marka zaprawyaytej na
warstwe poprzedzajca (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych),

d) tynk powinien by na calej powierzchricisle powihzany z podteem, a przy rynkach
wielowarstwowych rownieposzczegoélne warstwy tynku powinggisle do siebie przylegana
calej powierzchni,

e) tynki powinny by wykonywane w temperaturze otoczenia niephiz 5 0C i pod warunkiem,
ze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0 OC,

f) swieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwaltownym wysehi@m przez zastanianie
ich przed bezpwednim dziataniem promieni stonecznych oraz pragrare przed wiatrem; w
przypadku prowadzenia robot typowych w okresie Wwigdotemperatur tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny kyokresie wazania zaprawy (tj. w ggu okoto

1 tygodnia) zwitane wod.

5.3. Wykonanie tynkéw zewitrznych cienkowarstwowych

Tynki akrylowe wykona zgodnie z instrukajwybranego systemu docieplenia, spefugm
warunki przyktadowo wg instrukcji technicznej fignsto.

5.3. Wykonanie tynkow wewgtrznych z gotowych zapraw mineralnych.

Tynki wewrgtrzne przygotowéai wykona zgodnie z instrukej producenta tynku.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogdlne wymagania dotyge kontroli jakdci podano w OST.

6.2. Badanie prawidtowéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptagzicy lub zatlaonego szablonu i odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej eaj przeprowadz&aza pomog przyktadania
do powierzchni tynku i do kragdzi taty kontrolnej dtugéci 2 m, a w przypadku gdy powinny one
stanowé powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego waida wykonanego w skali 1:1 oraz
pomiaru wielkdci przewitu miedzy tat (lub wzornikiem) a w powierzchsiub krawedzia tynku z
dokfadndcia do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie prawidtov spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkuawedzi nalery
przeprowadzaza pomog faty kontrolnej z wmontowandwukierunkovg poziomic albo za
pomoa poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej odpiedniej dlugdci. Po przytaeniu taty w
dowolnym miejscu do powierzchni lub kragzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno
by¢ wigksze nt to podano w normie PN-70/B-10100.



6.4. Sprawdzeniegka migdzy przecinajcymi sk ptaszczyznami naky przeprowadzékatownica i
tata

kontrolr po sprawdzeniu prawidtowoi powierzchni wg normy.

Przgwit w odlegtaici 1 m od wierzchotka mierzonegat& nie powinien przekraczavielkosci
podanych w normie.

6.5. Sprawdzenie wykazenia tynkdéw na stykach, naexh i obrzeach przy szczelinach
dylatacyjnych

nalezy przeprowadzawzrokowo oraz przez pomiar rownoéae z badaniem wygtu powierzchni
otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z2&fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednostk obmiarowy robét jest m2.

8 . ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyge odbioru robét podano w OST.

8.2. Podstawdo odbioru technicznego tynkéw stang@wastpujace badania:

a) sprawdzenie zgodia z dokumentaajtechnicza,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podhy,

d) sprawdzenie przyczepsw tynku do podiea,

e) sprawdzenie mrozoodpokodtynkow zewrgtrznych,

f) sprawdzenie gruldai tynku,

g) sprawdzenie wygtlu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni tynkow,
h) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkow,

i) sprawdzenie wykaczenia tynkow na stykach, naexh, obrzeach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

8.3. Ocena wynikow.

Odbierany tynk powinien iyuznany za zgodny z wymaganiami normyli je/szystkie
przeprowadzone badania dadwyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z badada wynik ujemny, za wykonany tynk powinienchyznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za reeny z wymaganiami normy nie 1$e by
przyjety. W tym przypadku nalsy:

a) poprawt tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy Wwamoprowadzenia ich do
zgodndci z norna, a po poprawieniu przedstawwdo ponownego badaniaadi

b) zaliczy¥ badany tynk do takiej mézej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiadgaizb

c) nakaza usungcie tynku nie odpowiadagego wymaganiom normyzadat powtdrnego jego
wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotygz ptatndci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych robét tynkarskickvzglkdnieniem zapiséw porgilzy
Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymama i badania przy odbiorze.”
Instrukcje techniczne firmy Sto.

B-09. Kfadzenie i wyktadanie podtog

B-09.01. Wykonanie podktadow podposadzkowych

B-09.02. Posadzki z ptytek gresowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru robét w ramach realizaciji
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"



1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- wykonanie podktadéw betonowych pod nowe posadzki

- posadzki z ptytek gresowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSh ggodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za gélsiosowanych materiatow i wykonywanych
robot

oraz za ich zgodri¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca oraz Nadzér Technicznwyipny doktadnie
zapozna

sie z caldcia dokumentacji technicznej oraz z projektem orgasjizabot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:

2.2.1. Mieszanka betonowa o konsystencji wilgolniejgestoplastycznej do wylewek betonowych.
Cement portlandzki 35

2.2.2. Witokna polipropylenowe (np. fibermesh) eédi 25 kg/m3

2.2.3. Plytki ceramiczne, gresowe, antlipgowe, min. R10, odporne na dziatanie chemikalii
plamienie

- wymiary podstawowe 30x30cm barwione w masie piytki ceramiczne nieszkliwione produkcji
Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna 1

- cokoty min 10 cm od posadzki

- plytki serii QZ-Struktura 13 (Quarzite)

- nasikliwos¢ 3-10%

- powierzchnia nieszkliwiona

2.2.8. Zaprawa klejowa do ptytek gresowych:

- elastyczna zaprawa klejowa proszkowa do klejptyieek gresowych np. zaprawa elastyczna
,Elastic’CM12

- gestas¢ nasypowa 1.25 kg/dm

- proporcje mieszania 6.5 | na 25 kg

- temperatura stosowania +5-+25 st. C

- czas zuycia do 2 godzin

- spoinowanie po 48 godzinach

- orientacyjne zgiycie zgodnie z tabglproducenta

2.2.9. Zaprawa fugowa do ptytek gresowych

- aprobata techniczna

- grubai¢ spoiny 3-5mm

- elastyczna

- wodoodporna

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.

Dobér sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robot i bezpiecagstwa zostam przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i d@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu podano w OST.

Plytki oktadzinowe pakowane sv kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczandaran budowy
na paletach. Skladowde naley w pomieszczeniach zamktych, suchych, w dodatnich, na réwne;j
mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zalecagsstosowanie samochodéw krytych planglekotwieranymi burtami,



przewaone plytki naley zabezpieczyprzed przesuaciem.

Klejow i zapraw do fugowania nie naletransportowéi przechowywa w temp. poniej 50C,
powinny by sktadowane na paletach w pomieszczeniach suchydewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotyge wykonania robét podano w OST.

5.2. Podkfady betonowe

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéazor chgu co najmniej 3 dni po ich
wykonaniu nie powinna l#ynizsza nk 5 st..C.

Mieszank betonowy nalery przygotowa mechanicznie do konsystencji wilgotnej lub
gestoplastycznej ( w przypadku podktadoéw wykonywangelspadkiem w kierunku kratek
odptywowych).

Mieszank betonow nalery uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub
mechanicznego zagzczania z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciemigraehni (nie
dopuszcza sinawilzania lub nakladania drobnoziarnistej zaprawy).

Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza poziony lub

pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem do odptywu. Podkiditpjone widknami
polipropylenowymi nalgy wykonywa w proporcjach zgodnych z ustalonymi w dokumentaciji
zaleceniami producenta (tutaj 25 kg/m3). Grdlhymoszczegdinych warstw powinnachyyznaczona
za pomog listew kierunkowych o odpowiedni niej wysai.

Podktad powinien byoddzielony od statych elementéw pionowych paskaotacyjnymi z

papy lub styropianu o szerada réwnej wysokéci podktadu, mocowanymi punktowo do elementu
pionowego.

W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne wzdidylatacji

konstrukcyjnych.

W swiezym podktadzie powinny kiywykonane szczeliny przeciwskurczowe przez ¢@ei
brzeszczotem packi stalowe;j.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymany w stanie wilgotnym np. poprzez
przykrycie folia polietylenow lub spryskanie powierzchni.

5.3. Posadzki z ptytek gresowych.

Ptytki - do wykonania posadzek i oktadzin ngistosowa ptytki ceramiczne posiadgje aprobaty
techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek poaviposiadéodpowiednie atesty,
odpowiadagce wymaganiom okssonym w Instrukcji ITB i powinna b§ przygotowana wg
sprawdzonej diwiadczalnie metody.

Podktady pod ptytki powinny kiyréwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni tajyisszorstkiej.
Posadzki powinny hypoziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekBiektadna¢
wykonania powierzchni podktadu powinnackigka, aby tata dtugeoi 2 m przytezona w dowolnym
miejscu podkiadu nie wykazywata odchyMiekszych nk 5 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustgth spadkéw nie powinno byvieksze nk 5
mm na catej dtugei lub szerokeéci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powoatozaniku
zalazonego w projekcie spadku.

Grubas¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki proma byé dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcpodan przez producenta kleju.

Prawidtowa¢ i doktadndé¢ wykonania.

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni.

Plytki — gatunku pierwszego i drugiego powinnyloppbrane wedtug barwy i odcienia orazaaoe
zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumengderhniczm). Powierzchnia powinna kbyéwna,
pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dapzalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie powinno przekra¢Zzamm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszegamm
przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopusite odchylenie powierzchni od pionu,
poziomu lub od ustalonych powinnodicksze nk 5 mm na calej diugai lub szeroksci.
Odchylenie to nie powinno powodowaaniku zataonego w projekcie spadku. Prostolinicigo
spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez galtugas¢, szerokéé¢ lub wysokad¢ pomieszczenia powinny
tworzyt linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin oidl pirostej nie powinno wynosiwiecej



niz:

-2mmnalmi3 mm na calej diign szerokéci lub wysokdci — dla ptytek gatunku
pierwszego

-3 mmmnalmi5 mm na cate] dhégo szerokeéci lub wysokdci — dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego.

Grubai¢ spoin i ich wypetnienie.

Grubai¢ spoin meédzy ptytkami powinna bdobrana do wymiarow ptytek ceramicznych. Spoiny
powinny by wypetnione zaprawdo spoinowania. Nadmiar zaprawy powinier bigunéty.
Spoinowanie po 48 godzinach.

Wykonczenie posadzki.

Powierzchnia posadzki powinnadgzysta. W miejscach przylegania éian posadzka powinna
by¢ wykonczona cokotami o wysokoi co najmniej 100 mm. Cokoly powinny bjrwale zwhzane
z posadzk, wys. W miejscach styku posadzek z kanatami, foretgami itp. Oraz w miejscach styku
dwoch odmiennych posadzek powinny oné bgigraniczone a pomaptaskownika stalowego lub
innym odpowiednim materiatem.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci podano w OST.

6.2. Badania.

Badanie materialéw natg przeprowadz&ana podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
zahczonych zéwiadcze (atestow) z kontroli, stwierdzgjych zgodnét uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powg@mormami.

Materiaty wyte do wykonania posadzek nie a@g dokumentow stwierdzgiych ich jakdé
powinny by zbadane, jesli budz jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie posadzki powinno obejmaisprawdzenie:

a) prawidtowdci wykonania powierzchni podktaddw i posadzek,
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b) prostoliniowdci spoin,

¢) zwigzania posadzki lub oktadziny z podkladem,

d) grubdci spoin i ich wypetnienia,

e) wykaiczenia.

Opis bada.

Sprawdzenie prawidlovéoi wykonania powierzchni. Prawidlowe uknie ptytek oraz ich bamni
odcien nalery sprawdzé wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumgntachniczne;j i
wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pltaszczyalgy przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej dtugéci 2 m, przyktadanej w dwdch zdych kierunkach, w dowolnym miejscu. Péaeét
migdzy tak 0 powierzchrg posadzki naley zmierzy z doktadnécia do 1 mm.

Sprawdzenie odchyeod poziomu lub od wymaganego projektem spadkuwpgezeprowads taty
i poziomnig.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréaty przyktadana w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywé przéwitdw wigkszych ns5mm a odchylenie podktadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinno przekrat2amm/m i 5mm na catej diugoi lub szerokéci
pomieszczenia.

Sprawdzenie prostoliniowoi spoin naley przeprowadzi za pomog cienkiego drutu naggnictego
wzdtuz spoin na catej ich dtugoi i dokona pomiaru odchylé z doktadnécia do 1 mm.
Sprawdzenie zwizania ptytek z podktadem naleprzeprowadzi przez lekkie opukanie miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchfwdek jest dowodem nie zwzania posadzki z podkladem.
Sprawdzenie gruldei spoin i ich wypetnienia naty przeprowadz za pomog ogledzin
zewretrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchobsadzki wielkéci 1 m2 naley
pomierzy spoiny suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykiczenia nalgy przeprowadzi wzrokowo.

Ocena wynikow bada

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 6.3. daglgnik dodatni, wykonaposadzk nalezy
uzn& za zgoda z wymaganiami normy. W przypadku gdy chagedno badanie da wynik ujemny,
cal posadzk lub jej cz$¢ nalezy uzna za niezgods z wymaganiami normy.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z2&fikacjami

Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiar &ob

dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednostk obmiarovg rob6t @ m2 i m (cokoty).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotygz ptatndci podano w OST.

8.2. Kryteria odbioru posadzek.

8.2.1. Odbi6r materiatow powinien bgokonywany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budow

8.2.2. Odbio6r materiatow powinien obejmasprawdzenie ich wgiwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych duliadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

8.1.3. Sprawdzenie materiatdw nglerzy odbiorze robdt zakezeniowych przeprowadzpaosrednio

na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy $wedczé (atestow) z kontroli producenta,

sprawdzajcych zgodné¢ uzytych materiatow z dokumentagprojektows oraz wigciwymi

normami.

Materiaty, w ktorych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimiegadczeniem a budze

watpliwosci powinny by przed uyciem do rob6t podane badaniom jétigprzez upowznione

laboratorium.

8.1.4. Sprawdzenia zgodiwd z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by

przeprowadzone

przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem mézdnym i opisem kosztorysowym oraz

stwierdzenie wzajemnej zgodizd na podstawie ogtlizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do

konstrukcji podtogi - na podstawie protokotéw odbiw miedzyfazowych i zapiséw w Dzienniku

Budowy.

8.1.5. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnyckomgania robét (cieplnych, wilgotdcowych)

nalezy przeprowad#i na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8.1.6. Sprawdzenie prawidtodm wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalgrzeprowadzi

na podstawie protokotow odbioréw ¢dizyfazowych lub zapiséw w Dzienniku Budowy.

8.1.7. Sprawdzenie prawidtow@m wykonania posadzki powinno bglokonane po uzyskaniu przez

posadzk petnych widciwosci techniczno-aytkowych.

8.1.8. Odbior posadzki powinien obejmadwa

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie natg wykon& przez ocegwzrokows,

b) sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki;

c¢) sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badanie hafgzeprowadsi - zaleznie od rodzaju

posadzki - przez ogliziny, naciskanie lub opukiwanie;

d) sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratelekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.;

badania naley wykon& przez ogidziny;

e) sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych; badani

prostoliniowdci nalery wykona za pomog nachgnigtego prostego drutu i pomiaru odchyle

dokfadndgcia 1 mm,

a szerokéci spoin - z a pomacszczelinomierza lub suwmiarki;

f) sprawdzenie wykiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych lub

cokotow; badania naty wykona przez ogidziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyg=e ptatndci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg

zaoferowanych cen jednostkowych rob6t podktadowymdsadzkowych z uwzegtinieniem zapiséw

pomiedzy Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robét

10. PRZEPISY ZWIAZAN

PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (tetawych), klinkierowych i
lastrykowych Wymagania i badania techniczne pradyiade

B-10.Slusarka i stolarka otworowa.

B-10.01. Stolarka okienna z PCV.

B-10.02. Stolarka drzwiowa aluminiowa.



B-10.03. Stolarka drzwiowa z drewna lub z PCV.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacii
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- stolarke okienry z PCV

- Slusarle drzwiowa zewrgtrzng aluminiowng

- stolarle drzwiowg wewretrzng z drewna lub z PCV

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSh ggodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyge robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ggkgiosowanych materiatdw i wykonywanych
robot

oraz za ich zgodr$é z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzér Technicznyipny doktadnie
zapozna

si¢ catcicia dokumentacji technicznej oraz z projektem orgasjizabot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:

2.2.1. Stolarka okienna z PCV:

- aprobata ITB

- ksztattowniki z modyfikowanego udareiowo PCV, wzmocnione elementami ze stali
ocynkowane;j

- kolor biaty

- szklenie podwdjne np. thermofloat 4/16/4

- uszczelki przylgowe, wciskane z EPDM

- wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby min.1B-W/m2K

- wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej min 27dB

- szczelné&¢ na wody opadowe

- okucia obwiedniowe

- parapety wewgtrzne PCV.

2.2.2.Slusarka drzwiowa aluminiowa

- aprobata ITB

- typ rozwieralny dwuskrzydtowy z przeszkleniem

Drzwi aluminiowe przeszklone, np. Yaval  wymaiga

Drzwi: dwuskrzydtowe o szerokoi uzytkowej 130 cm gtéwne skrzydito z petnymi - wg rys.
zestawienia - o jednolitych cechach estetycznyol jednego producenta

Wyposaenie skrzydet :

Samozamykacz

Samozamykacz gorny nawierzchniowy z ramieniem, wgmmy w regulacgj predkosci zamykania,
oraz regulowamsite ostatniej fazy zamykania poprzez zmiahugasci ramienia. (oprécz drzwi
dwuskrzydtowych, w ktérych natg zamontowa ,blokady” na otwarcie 90 st.).

Zamek dodatkowy

Opcjonalnie skrzydto drzwi wyposgé w dodatkowe zamki wpuszczane wraz z wkigdébenkowvs
oraz ostonkami ( wkladka atestowana).

2.2.3 Stolarka drzwiowa z drewna

- aprobata ITB

- przeszklenia, odpordé ogniowa i kolor zgodne z zestawieniem stolarki



- niektére skrzydta drzwiowe (wg. wykazu) wypegaw przeszklenia o ksztalcie wg zestawienia (),
zachowujc odlegt@é min. 180 mm od kragdzi skrzydta do pocitku przeszklenia. Przeszklenie -
szyba zespolona, wykonana z minimum dwoch powielizetyb. Rodzaje szyb: szyba zwykta 5mm.
- drzwi wewngtrzlokalowe ptaskie okleinowane

- konstrukcja skrzydetl ptytowa, ptaska z wypetn@nipty widrowa otworows, wzmochione
ramiakiem ze sklejki i obustronnie pay#tiDF

- oscieznice stalowe okleina CPL

- wykonczenie okleinowane laminatem 0,7mm drewnopodobnym

- okucia zamek zapadkowo — zasuwkowy, klamki zdaayl, zawiasy potréjne

- uszczelki weciskane, obwiedniowe

- wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej min. Rw=27 dB

2.2.4. Bramy wjazdowe garawe segmentowe, sterowane pilotem z wypetnienidimego pasa
kratka wentylacyjm, np. brama Hormann SPU.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.

Dobér sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robét i bezpieczestwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i digpuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu podano w OST.

Materiaty mog zost& dostarczone dowolnym transportem w taki sposap pabiczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosfagyoy, stateczn& elementéw i wykluczona
ewentualné¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywaniascieznic, elementéwaczacych pomocniczych powinny

zapewnt stah gotowai¢ ich wycia. Materiaty powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach
krytych, suchych i przewiewnych, pétotwartych lwmknigtych, o wilgotndci do 70% lub
magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszcrtiigabezpieczenie przed korgzj
wptywami atmosferycznymi). Natg je rowniez izolowat od materiatobw budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale: wapna, zapraddwlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjéktor echnologii i Organizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jala uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane
roboty.

5.2. Wymagania przy monta okien z PCV

Przed przysipieniem do robét zwizanych z monteem okien z PCV naly ocent mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac poprzez:

- ocerg miejsca wbudowania, w szczeg&nbstanu i wygddu dicieznicy pod wzgédem

réwnasci, pionowdaci i wypoziomowania

- sprawdzenie jakwi elementéw przewidzianych do wbudowania

- sprawdzenie midiwosci wlasciwego poiczenia dcieznicy z konstrukej budynku.

Ustawienie okien naky sprawdzt w pionie i w poziomie oraz dokoé@omiaru przefnych —
dopuszczalne odchylenie od pionu i od poziomu pigipno by wigksze nZ 1mm przy

dt. przelgtnej do 1m, 2mm — do 2m, 3mm — paxey 2m.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jesawdzenie, czy poradzy ich wymiarami
a wymiarami éciezy, w ktére maj by¢ wstawione nie zachodniezgodnéci wigksze nk
dopuszczalne odchyiki wymiarowe.

Osadzone okna powinny byszczelnione mizy dciezami a dcieznica badz sciam w taki sposob
aby nie nagpowato przewiewanie i przemarzanie lub przeciekilyvopadowe;.

Elementy okien powinny ldyoczyszczone z brudu i innych zanieczys#cze

Szyby w skrzydtach okiennych winny dgsadzone w sposob pewny i trwaty.

Do mocowania okien PCV nie wolnaywa¢ materiatow, ktdre mogtyby uszkodzi

wbudowane elementy. Mbwe jest zamocowanie okien vi@ezach odpowiednio do rodzagaiany
w jakiej jest wykonywany otwér za pomgpc



- kotkdéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych.

Zamocowanie powinno zapewniprzenoszenie sit i obgien wywotywanych cgzarem
wbudowywanego elementu i parcia wiatru na konsjeukadynku.

Osadzenie okien nate przeprowadzi zgodnie z instrukejproducenta wbudowywanej stolarki
PCV.

Ze wzgkdu na niekorzystne dziatanie zapraw na PVC, zaleaaonta: okien dopiero po zwianiu
tynkow nascianach przy zachowaniu wymagszczelin styku. Mdiwe jest rOwnie zabezpieczenie
profili PVC folia lub lakierem ochronnym.

- Przed przygpieniem do osadzenia okien nglevyznaczy w oiciezach ptaszczyan
zamocowania elementu.

- Oscieznice okien naley zamocowa w osciezach w miejscach, gdzie wysgluja sity pochodace z
obciazenia skrzydtami zawiasow.

- W otworach w éciezach naley osadzt kotki rozporowe. Wkgty mocupce powinny wkecat sie
na cah diugas¢ kotka osadzonego ¥cianie.

- Odlegtaci miejsc mocowania od nar powinny wynost 50-100 mm, rozstaw pordzy
kolejnymi miejscami mocowania — 200 mm. Punkty meaoia naley ustali wg otworow
wykonanych w ksztattownikach PVC.

- Wstawt skrzydta okienne — skrzydta najetak dopasowaaby zamykaly sii dziataty
prawidtowo.

- Zamontowa okucia rozszczelniage i rozchylajce skrzydta.

- Skrzydta okien rozwieralno — uchylnych i uchylhygowinny by zaopatrzone w okucia
umazliwiajace tatwe otwieraniedalz uchylanie z poziomu podtogi oraz ustiwia¢ ustawienie
skrzydet otwieranych w wymaganym izaolanym potaeniu, umaliwiajacym uzyskanie
regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu,Eezeieniem bezpiecznegaytkowania,
czyszczenia okien oraz ich naprawy.

- Wyregulowa zamykanie skrzydet okiennych. Osadzoneswviezach okien z PCV powinny By
uszczelnione tak, aby nie ngsbwato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wpddowych.
Powstate szczeliny nate wypetni elastycznym materiatem uszczela@jm, zgodnym z
zaleceniem producenta stolarki.

5.3. Wymagania przy monta stolarki drzwiowej aluminiowej.

Przed przysipieniem do roboét zwizanych z monteem drzwi aluminiowych nafg ocené mazliwosé
bezusterkowego wykonania prac poprzez:

- ocerg miejsca wbudowania, w szczeg&nbstanu i wygddu csciezy pod wzgédem réwndci,
pionowdci i wypoziomowania,

- sprawdzenie jakd elementow przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mdiwosci wiasciwego podczenia écieznicy z konstrukcja budynku.
Wbudowanie elementéw mna rozpocgé dopiero wtedy, kiedy mma obcizac czesci nasne
budynku. Zakotwienia elementow nayjedokonywa w taki sposéb, aby zapewnione byto
przenoszenie sit na elementysne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jeshawgdzenie, czy poradzy ich wymiarami
a wymiarami éciezy, w ktore maja b§ wstawione nie zachodaniezgodnéci wicksze nk
dopuszczalne odchyiki wymiarowe.

Osadzone drzwi powinny byuszczelnione redzy ciciezami a @gcieznica badz sciam w taki sposéb
aby nie nagpowalo przewiewanie i przemarzanie lub przeciekilywopadowe;.

Elementy drzwi powinny hyyoczyszczone z brudu i innych zanieczys#acze

Do mocowania drzwi nie wolnazywa¢ materiatow, ktore mogtyby uszkodaivbudowane
elementy. Maliwe jest zamocowanie drzwi wéciezach odpowiednio do rodzagaiany w jakiej jest
wykonywany otwér za pomac

- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonyaleianach

- zakotwienia w konstrukcji budynku

- kotew stalowych

o ile tym sposobom nie sprzecivgaie inne wymagania techniczne.

Zamocowanie powinno zapewhiprzenoszenie sit i obgien wywotanych cgzarem



wbudowywanego elementu i parcia wiatru na konsfeukadynku. Pajczenia elementow
metalowych naley wykona w sposéb zapewnigy mazliwosé swobodnego wydkania i
kurczenia si pod wpltywem zmian temperatury.

Ze wzgkdu na korodujce dziatanie zapraw na metal, zalegansonta drzwi po zwazaniu tynkow
nascianach przy zachowaniu wymaganych szczelin stylazliwe jest rownie zabezpieczenie
powierzchni metalowych folia lub lakierem ochronnym

Drzwi metalowe osadzang & oscieznicach metalowych mocowanychsaianach zgodnie ze
specyfikacy ,0Oscieznice stalowe wicianach murowanych”

-Wstawi¢ skrzydto drzwiowe, wstawienie nalerozpoca¢ od osadzenia na czopie zamykacza, a
nasgpnie mocowa na zawiasie gornej przez wyseeie czopa; podnoszenie i opuszczanie
czopa zawiasy gornej powinnodwykonane wkgtakiem poprzez mechanizm wysuwu czopa.

- Wyregulowa ustawienie skrzydet przez przesuwanie korpusu kaopa; sprawdzenie
prawidtowego ustawienia nale przeprowad#i dla r&nych katow obrotow skrzydta
drzwiowego — skrzydta drzwiowe zamkte ( w polaeniu zerowym) powinny tworzyjedna
ptaszczyza.

- Zamocowa pokrywy zamykacza i listewzatrzaskow nadpraa.

- Regulacja zamykania skrzydet drzwiowych.

Maksymalna szczelina dopuszczalna przez atestgoagnilolna krawdzia drzwi a posadzkw
stanie wyk@czonym nie mge przekrocz§ 5 mm.

Osadzone wiezach drzwi stalowe powinny byuszczelnione tak, aby nie ngstwato
przewiewanie, przemarznie i przecieki wod opadowyrhwstate szczeliny nalg wypetnic
elastycznym materiatem uszczelg@jm, zgodnym z zaleceniem producesitesarki.

5.4. Wymagania przy monta drzwi drewnianych i PCV.

Przed przysipieniem do roboét zwizanych z monteem drzwi drewnianych natg ocené mazliwosé
bezusterkowego wykonania prac poprzez:

- ocerg miejsca, w szczegoldoi stanu i wygldu Gsciezy pod wzgédem rOwndci, pionowdaci i
wypoziomowania

- sprawdzenie jakmi elementow przewidzianych do wbudowani

- sprawdzenie midiwosci wlasciwego poiczenia dcieznicy z konstrukej budynku.

Whbudowanie elementow moa rozpocz¢ dopiero wtedy, kiedy mma obcazaé czesci nosne
budynku. Zakotwienia elementow najedokonywa w taki sposéb, aby zapewnione byto
przenoszenie sit na elementysne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jesawpzenie, czy poradzy ich wymiarami
a wymiarami éciezy, w ktére maj by¢ wstawione nie zachodniezgodnéci wigksze nk
dopuszczalne odchyiki wymiarowe.

Osadzone drzwi powinny byuszczelnione redzy ciciezami a @cieznica badz sciam w taki sposéb
aby nie nagjpowalo przewiewanie.

Wilgotnosé drewna stosowanego do produkcji drzwi drewnianyawinna wynosi 10-16%.
Elementy drzwi powinny hiyoczyszczone z brudu i innych zanieczys#cze

Do mocowania drzwi drewnianych i PCV nie wolngywaé¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi
wbudowane elementy. Mbwe jest zamocowanie drzwi wéciezach odpowiednio do rodzagaiany
w jakiej jest wykonywany potwoér za ponpkotew stalowych. Zamocowanie powinno zapewnia
przenoszenie sit i obgien wywotanych cizarem wbudowywanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcg budynku.

- Przed przygpieniem do osadzania drzwi najenvyznaczy w osciezach ptaszczyzn
zamocowania elementu.

- Oscieznice drzwi drewnianych natg zamocowa w osciezach w miejscach, gdzie wygluja Sity
pochodzce z obcizenia skrzydtami zawiasow i gsk.

- Odlegtaci miejsc mocowania od narp powinny wynost nie wiecej niz 300 mm, rozstaw
pomiedzy kolejnymi miejscami mocowania min. 750 mm.

- Osadzanie awieznic stalowych zgodnie ze specyfikacj Osadzanie €rieznic stalowych”.
Osadzone wiezach drzwi powinny by uszczelnione tak, aby nie ngsbwato przewiewanie.
Powstate szczeliny nalg wypelnic elastycznym materiatem uszczela@jm, zgodnym z
zaleceniem producenta stolarki.

6. KONTROLA JAKO SCI:



6.1. Ogdlne wymagania dotyge kontroli jakdci rob6t podano w OST

6.2. Kontrola jakéci wykonania i osadzenia stolarki okiennej z P@\Jsarki drzwiowej aluminiowej.
i stolarki drzwiowej z drewna i PCV polega na spidaeniu:

- aprobat ITB i atestow PZH,

- zaSwiadczeh o jakaici i sSwiadectw wystawionych przez producenta,

- parametrow technicznych izolacyjiog termicznej i akustycznej, szczefieg odporngci
ogniowej, niepalngci typu szklenia itp. zgodnie z DP,

- stanu powtok wykaczeniowych,

- podstawowych wymiaréw z dopuszczalnymi normowwiehthytkami,

- rodzaju, liczby i wielkéci oku, ich zamocowania oraz dziatania,

- prawidtowdci dziatania cgsci ruchomych i okg,

- polaczer konstrukcyjnych i monteowych oraz ich uszczelnie

- gwarancyjnej kontroli sprawdoi i niezawodnéci elementéw zgodnie z warunkami gwarancji.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z2&fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

8 . ODBIOR ROBOT:

8.1. Wymagania ogolne dotyge odbioru robét podano w OST.

8.2. Odbidr stolarki §lusarki przed wbudowaniem polega na odbiorze§eikavym elementéw
przeznaczonych do wbudowania w zakresie:

- zgodndci wszystkich parametrow technicznych z wymogamj DP

- zgodndci za&wiadczeé o jakaici, wystawionych przez producenta oragwiadcze wykonawcy
z kontroli jakaci elementow, stwierdzagych zgodné& uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normamngi@vowymi.

8.3. Odbior stolarki §lusarki po wbudowaniu polega na odbiorze fakowym montau w zakresie:
- stanu i wyghdu elementoéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i poziomowania,

- rozmieszczenia elementéw maguyjch i sposéb ich osadzenia,

- uszczelnienia przestrzenig¢dizy gsiciezami a wbudowanym elementem pod verigim
wymaganej izolacyjrei i szczelnéci,

- stanu i wygddu wykaiczenia wbudowanego elementu,

- prawidtowdci dziatania cgsci ruchomych elementu.

8.4. Dokumenty:

Z dokonanych przed i po mouataodbioréw naley sporadzi¢ protokoty odbioru z podaniem oceny
jakosci wykonania elementu oraz jada wykonania elementu oraz jadad jego osadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotygz ptatndci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych za martasarki otworowej z uwzgbnieniem zapiséw
pomiedzy Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie roboét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. MAgania ogolne i badania.”
BN-75/7150-02 ,Stolarka budowlana. Pakowanie, pnp@g/wanie i transport.”

Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentéwerkj drzwi i okd.

B-11. Oktadziny scienne.

B-11.01. Okladziny z ptytek ceramicznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru robét w ramach realizaciji
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ag¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéaw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST



Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- okladzinyscienne z ptytek ceramicznych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za gélsiosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodéoz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przyspieniem do robét Wykonawca oraz Nadzor Technicanyipny doktadnie
zapozna si¢ calaicia dokumentaciji technicznej oraz z projektem organjizabdt.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:

2.2.1. Ptytki ceramiczn&ienne

- ptytki w kolorze szarym, wymiary min 20 x 20 cm

2.2.2. Zaprawa klejowa:

- elastyczna zaprawa klejowa proszkowa do klejphyigek ceramicznych np. typu ATLAS lub inna
podobna oraz
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2.2.3. Zaprawa fugowa

- kolor jasnoszary

- aprobata techniczna

- grubg¢ spoiny max 3 mm

- elastyczna

- wodoodporna

2.2.4. Naraniki wewnretrzne i zewetrzne z ksztattownikdw PCV w kolorze piytek

2.2.5. Powloka gruntaga , poprawiajca przyczepni (na bazie akrylu o dobrych wizEiwosciach
wnikania, wzmacniaga podtae, regulujca chtonnéc, bez plastyfikatorow i rozpuszczalnikow,
bezemisyjna, (np. Sto Plex W)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w OST.

Dobor sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierowniki€ontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urdzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakosciowych
robot i bezpiecagstwa zostam przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i d@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST.

Plytki oktadzinowe pakowane sv kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczanderan budowy
na paletach. Sktadowge naley w pomieszczeniach zamktych, suchych, w dodatnich, na réwnej
mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zalecagsstosowanie samochodéw krytych planglekotwieranymi burtami,
przewaone plytki naley zabezpieczyprzed przesuaciem.

Klejow i zapraw do fugowania nie naletransportowéi przechowywa w temp. poniej 50C,
powinny by sktadowane na paletach w pomieszczeniach suctpidewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania rob6t podano w OST.

5.2. Zalecenie ogdlne do oktadzin wesvanych ceramicznych.

Temperatura powietrza wewtnznego i zewgtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wytosl
+5st. Cdo + 35 st. C.

Oktadziny powinny b§ wykonywane na warstwie wyréwragiej podtae lub bezpérednio na
rownym poditau. W przypadku pomieszazenokrych oktadzina powinna bynocowana na
odpowiednio wytrzymatych podktadach z wykonaiprzednio izolag przeciwwilgociowy, i
paroochrona.

Podlazem pod oktadziny megby¢ tynkowane lub nie otynkowarieiany murowane z elementow
drobnowymiarowych a tade sciany monolityczne z elementéw wielkoptytowych

Do mocowania elementéw oktadzin ama przysipi¢ po zakd@czeniu procesu osiadania murow.



Oczyszczona i zwibna powierzchnigcian murowanych powinna byyréwnana przez natenie
podkiadu z obrzutki 2-3mm z cieklej zaprawy cememjomarki 8, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo — wapiennej marki 5.

Pod ptytki stosowéapowtoke gruntupca, poprawiajca przyczepngt na bazie akrylu, np. Sto Plex W.
Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd wyznaczenia rozmieszczenia plytek — rozplan@svpowinno
by¢ symetryczne wzgblem otworéw okiennych i drzwiowych.

Przycinanie ptytek na#y ograniczy¢ do minimum.

Uktadanie ptytek naley rozpocza¢ od najniszego pasa plytek raianie.

Utozenie piytek do wysokai 2,0 m. Szerok& spoin wynosi bedzie 3 mm dla plytek
ceramicznych.

Przed mocowaniem ptytki powinnceshoczy w czystej wodzie przez 2-3 godziny.

Klej nanost na cad powierzchng ptytek warstvg grubgci ok. 2mm, przy pomocy specjalnej pacy
zabkowanej.

Narazniki zewretrzne i wewrtrzne naley wykonczy¢ fugami z PVC w kolorze harmonizigym z
barwa ptytek ceramicznych i fugi.

Po zakdczeniu prac i stwardnieniu spoiny okladzimalezy zmy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyge kontroli jakdci rob6t podano w OST.

Kontroli jakasci powinny podlegéazaréwno materialy $yte klejenia i spoinowania plytek jak

i ptytki oktadzinowe.

6.2. Ptytki ceramiczne szkliwione i pétmatowe.

Podczas odbioru jakoiowego plytek ceramicznych przeznaczonych do wgkaa oktadzin
wewretrznychscian naley sprawdz:

- zawiadczenie o jakei wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku)

- jednolitas¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brakegnie¢ i odpryskow szkliwa),

- prawidtowa¢ zachowania ksztattu - nie mowystpowa zwichrowanie, tukowati,
rombowatd¢ piytek - wszystkie ptytki majmieé katy proste krawdzi bez wyszczerbig

- prawidtowa¢ zachowania wymiaréw.

Ptytki nalezy klei¢ do podtaa klejem elastycznym a spoiny wypetheapravg do fugowania -

- elastycza.

Ptytki powinny posiadé&na powierzchni montawej nasgpujace oznaczenia: symbol producenta,
dat produkgciji.

Na opakowaniu powinny kByumieszczone dane producenta, oznaczenie rodzagkpivymiardw,
barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednosti obmiarow robét jest m2 .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaeze odbioru robét podano w OST.

8.1. Odbior podiza.

Odbior podtaa w zalenaosci od jego rodzaju, obiy jest warunkami odbioru poszczegolnych robot
budowlanych. Badanie to powinno pothyrzeprowadzone jeszcze przed rozgoiEm prac
oktadzinowych.

Wstepna czynndcia jest skontrolowanie protokotu odbioru rob6t popizaacych.

Odbidr polega na okékeniu zgodnéci wykonania robét z projektem pod wzdem:

- rodzaju wytego materiatu

- grubdci warstwy podtaa

- rownego wykonania warstwy

- sprawdzenia oczyszczenia i suétidub nawilenia podtea oraz ocena czy powierzchnia jest
gtadka bez wghbien i wypukitosci.

Odbior podtaa ma miejsce, gdy rodzaj i sposéb przytwierdzekiadziny wymaga jego



wykonania. Mae on mié€ rézny charakter, gdyzgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
dotyczicymi poszczegdllnych okladzin mpwystpowa rézne rodzaje podktadow. Prawidtodéo
wykonania tych prac natg kontrolow& migdzyfazowo przed przygpieniem do dalszych prac.
8.2. Odbioér materiatow i akcesoriow.

Badanie materialdw natg przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy azabnych
zadwiadcze stwierdzajcych jakaé materiatow sprawdzeniom podlega stan przygotowania
elementdw oktadziny.

Wszystkie materiaty wykorzystane przy wykonywankliaolzin ceramicznyclcian powinny
odpowiadé wymaganiom polskich norm lub posi@daviadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przed rozpocxiem wykonania okladzin nate sprawdzt atestagj ptytek oraz ich jak& pod
wzgledem stopnia zwichrowania ptaszczyzn, odchytek wyénia jednolitgci kolorow.

8.3. Odbior kacowy.

Odbiér ostateczny odbywaegpo pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora NadaoBrienniku
Budowy zakaczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotywzch tych Robét zawartych w
umowie. Dokumentami miarodajnymi do oceny robotmepzajcych g protokoty z odbioréw
migdzyoperacyjnych, zapisy w Dzienniku Budowy i Aprgba

Odbior prawidtowdci i doktadndci wykonania zakaczonych robo6t powinien obejmowa

1) sprawdzenie dokumentéw stwierdggjch prawidtowdé¢é wykonania robét poprzedzajych oraz
wihasciwg jakaosé uzytych materiatow;

2) przyleganie oktadzin do podkfadu poprzez lekipekiwanie w kilku miejscach (brak gluchego
odgtosu wskazuje na dobre pawénie oktadziny z podiem);

3) prawidtowd¢ przebiegu spoin poprzez nagmiecie sznurka wzdiuspoin i pomiar odchylez
dokfadndcia do 1 mm;

4) prawidtowad¢ uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez pozghie w prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dt. 2 m i pomiar wieski prze&witu z doktadnéciag do 1 mm;

5) szerokec¢ stykow i prawidtoweé ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dukhdcia do
0,5 mm;

6) jednolitgci barwy lub wzoru piytek;

7) sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania pra podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.

Z doktadnego odbioru robét nalesporadzi¢ protokét, w ktorym naley wymienié wszystkie
zauwaone usterki. Jeeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadmik dodatni, roboty
nalezy uzn& za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakaeswania catéci lub czsci
robét, naley catkowicie lub czsciowa odrzuai roboty lub dokonaodpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.6. Ogolne zasady dotyg= ptatndci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych oktaddgirennych z uwzgldnieniem zapisow porgilzy
Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 ,Oktadziny z ptytedciennych szkliwionych. Wymagania i badania przyiodte.”
B-12. Wyprawy malarskie scian i sufitow.

B-12.01. Malowanie farbami akrylowymi, emulsyjnymii lateksowymi.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacii
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ag¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- wyprawy malarskigcian i sufitow z farb emulsyjnych, akrylowych id&sowych



1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSh ggodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robét podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §élgsiosowanych materiatow i wykonywanych
robot

oraz za ich zgodr$é z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzér Technicanyipny doktadnie
zapozna

sie catdscia dokumentacji technicznej oraz z projektem orgasjizabdt.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan®ST.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow.

2. 3. Woda

Do przygotowania farb stosowéiazda wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze organiczne, oleje i namut.
2.4. Farby

W pomieszczeniach mokrych maloivMarby lateksovy jedwabgcie matovq biala odporra na
szorowanie np. Sto Color Latex 4000

Bezrozpuszczalnikowa, bémdkdéw zmekczapcych, bezemisyjna, odporna na dziatanakow
dezynfekugcych, jedwabicie matowa farba lateksowa.

Podstawowe sktadniki:

Dyspersja polimerowa biel tytanowa, wypetniaczikaibwe, veglan wapnia, tlen, woda, dodatki,
srodki konserwujce.

Gestaé¢ 1.33 g/cm3

Zawarta¢ czesci statych 55%

Odczyn pH 7.5-8.5

Odpornd¢ na szorowanie klasa 2

Zdolngi¢ krycia klasa 2

Stopie bieli 81%

Grubas¢ powtoki 110-130um

Wydajnai¢ 7.5-8.5 m2/|

W pozostatych pomieszczeniach maldviarba emulsyjry, akrylowa ogélnego stosowania np. Akrylit
W bialy. Bezzapachowa, przyjazna dladowiska naturalnego, tatwa w stosowaniu, barddwzk
kryjaca, trwata.

Lepkas¢ 4000-8000 mPas

Wydajnai¢ praktyczna do 12 m2 z 1 litra przy jednokrotnymananiu

Czas schriia 2 godziny

2.5.Srodki gruntujce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowynostwa wodorozciéczalm uniwersall,
powtoke gruntupca np. StoPlex W.

Dyspersyjna polimerowa powtoka grurdc@, pigmenty mineralne, woda, glikoeter, dodastiadki
konserwujce.

Gestas¢ 1.0 g/cm3

Odczyn pH 7.5-8.5

Zuzycie na warstw 0.1-0.4 I/m2

Przed malowaniem farbami lateksowymi stosoafrylowa masg szpachlow np. StoLevell In Fine.
Lekka w obrébce masa szpachlowa eltznej aplikacji, nie zawiergga rozpuszczalnikow i
plastyfikatoréw, beze misyjna

Gestas¢ 1.7 g/lcm3

Zuzycie na 1 mm szpachlowania 1.5-1.7 kg/m2

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, na chtonnycllipeach naley stosowd do gruntowania fagp
emulsyjry rozcienczom woda pitng w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, zjgizewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.




Dobér sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy npegzle, watki, szpachelki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyge wykonania robét podano w OST.

5.2. Wykonanie powtok malarskigiian i sufitow:

- whasciwe malowanie powinno ldypoprzedzone przygotowaniem powierzchni, na kidreejby
potozona powtoka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub vaglzlaniem , zagruntowaniem
(podtaza nasikliwe nie wymagaj gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatoerma,

- roboty malarskie powinny Bywykonane w temperaturze niezszej ni 5st. C (z zastrzeniem,
aby w chgu doby nie nagpowat spadek temperatury peejiOst. C) — z tym,

ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystnigsizsa temperatury 12-18st. C,

- podczas malowania wewinz pomieszcze okna powinny b§ zamknéte, a napowietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem odaglzx ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

- przy robotach malarskich z zastosowaniem grunikdw o wiasciwosciach toksycznych natg
scisle przestrzegaBHP.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyge kontroli jakdci rob6t podano w OST.

6.2. Badania.

Zakres bada Badania obejmau;j

a) sprawdzenie podiy.

b) sprawdzenie podktaddw.

) sprawdzenie powtok nie wcgeej niz 7 dni po ich wykonaniu.

Sprawdzenia a) i b) natg przeprowadzi w trakcie odbiorow egciowych, a sprawdzenie wg ¢) w
trakcie odbioru kAcowego.

Sprawdzenie podia obejmuje:

a) sprawdzenie zgodiéa z dokumentaaj

b) sprawdzenie jaléai powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuije:

a) sprawdzenie wygtlu powierzchni,

b) sprawdzenie wgkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnegzcienczonej wod,
c) sprawdzenie wyschytia

Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgédrodokumentaagjoraz sprawdzenia

wg tab. 2 PN-69/B-10280.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Roba6t. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednosti obmiarow robét jest m2 .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyge odbioru robét podano w OST.

8.2. Sprawdzenie powtok.

Sprawdzenie powtok obejmuje konggagodndci z dokumentaegjoraz sprawdzenie

wg tab. 2 PN-69/B-10280.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzedimnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta, braku pgrzeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegoneigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pcherzy, odstacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbroyomsladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikuyjcym odbieraa powierzchng malowarn do powtok o dobrej jaldi
wykonania.

Sprawdzenie zgoddoi barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanidwietle rozproszonym,
barwy wyschnitej powtoki malarskiej z barswvzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powingt wykonany na takim samym podtg o
powierzchni maliwie zblizonej do faktury podiza.



8.3. Ocena jakai malowania.

Jezeli badania przewidziane w pkcie 8.2. dada/nik dodatni to roboty malarskie najeuzna za
prawidtowo wykonane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady dotyqg® ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych rob6t malarskiaiwzgkdnieniem zapiséw porilzy
Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbamtwarozciéczalnymi i emulsyjnymi.”
B-13. Scianki dziatowe.

B-13.1.Scianki dziatowe z ptyt GK i §cianki dzialowe sanitarne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru robét w ramach realizaciji
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéaw zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- scianki dziatowe z ptyt GK na konstrukcji metalowdgianki dziatowe sanitarne

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSh ggodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §élsiosowanych materiatow i wykonywanych
robot

oraz za ich zgodri¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzér Technicznyipny doktadnie
zapozna

sie catdscia dokumentacji technicznej oraz z projektem orgasjizabdt.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:

2.2.1. Plyty gipsowo — kartonowe GKBI,GKB

- aprobata ITB, atest PZH

- gruba¢ 12,5 mm

- niepalne

- faktura gtadka

2.2.2. Elementy konstrukcyjne i montave:

- systemowe profile stalowe CD, UD

- systemowegczniki i wkrety do montau ptyt GK

2.2.3. Gips budowlany stosowany w postaci zaczymsmotczynniku wodno-gipsowym 0,65 + 0,75.
2.2.4Scianki dziatowe wydzielage kabiny usfpowe iscianki natryskéw — systemowe, laminowane
w kolorze dobranym do koloru ptytek ceramicznych.

Scianki kabin WC i natryskow projektowane z phtaminatu HPL gr. 10 mm w rozaganiach
systemowych ( np. Perstorp Basic lub Lid8dianki i drzwi kabin WC o wysokai co najmniej
2,05 m z przéwitem nad podiog 0,15 m

Wymagania szczeg6towe dla drzwi kabin WC :

Wykonanie z homogenicznego laminatu wysokeieniowego HPL o gr. 10 mm w jednym z kolorow
standardowych producenta ; nogi wykonaneazie oston niklowars , okucia drzwi frontowych
orazscian bocznych z laeu pokrytego farlpw kolorze RAL 7043 ( szary) lub RAL 9016 (biaty) ;
stela gorny wykonany z aluminium i malowany w koloraaué ; zamek posiadagy wskanik



Lotwarte-zamknite” oraz funkcg awaryjnego otwierania ; zawiasy ,samozamykajst” ; szerokaéé
kabin min. 100 cm

2.2.5. Obustronne pochwyty dla os6b na wozkaclaliazkich w drzwiach do WC dla
niepetnosprawnych oraz dodatkowy zamek wpuszczangziiwoscia indywidualnej blokady od
wewnmntrz.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w OST.

Dobér sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urdzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakosciowych
robot i bezpiecagstwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i d@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w OST.

Na podstawie projektu wytyczaesia podtodzescianach i suficie przebiegiany, zaznaczag
ewentualne otwory drzwiowe. Naphie przysgpuje s¢ do wykonania paczer obwodowychsciany
dziatowej. Padczenie z podtoga i stropem wykonuje, sizywajac profili UW. Wzdhuz wyrysowanej
na suficie linii mocujemy profile UW. Metalowe pilaf skracamy do wymaganej diugd nazycami
do blachy. Profile przykicamy do podtogi i sufitu za pompavkretéw i kotkdw rozporowych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdci podano w OST.

Suche tynkician dziatowych powinny iywykonane zgodnie z projektem technicznym obiektu,
uwzgkdniajacym wymagania norm i okéjacym grubdci i odmiany ptyt tynkowych GKB w
zaleznosci od strefy ich stosowania w szczegdicio

- GKBI 12,5 mm dla pomieszcaanokrych

- GKB 12.5 mm dla pozostatych pomiesztze

Ponadto wykonaniécian dziatowych powinno liywykonane zgodnie z prajym przez
Wykonawe systemem typu (np. RIGIPS, NIDAGIPS), a ptyty opadfile i akcesoria montawe
zgodne z AprobatTechniczi systemu.

Badania.

Podstaw do odbioru technicznego suchych tynkéw stamaveisgpujace badania

a) sprawdzenie zgod#ém z dokumentaajtechnicza,

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie podty, oraz montau konstrukcji nénejscian dziatowych,

d) sprawdzenie prawidtowoi zamocowania ptyt tynkowych i wykiozenie tynkéw w stykach,
narazach, obrzeach oraz przy szczelinach dylatacyjnych igpaeniach oktadzinyciennej z
sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi stykdwscian dziatowych

Opis bada.

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi nalezy przeprowadzaprzez poréwnanie
wykonanychécian dzialowych z projektem technicznym oraz stdaenie wzajemnej

zgodndci za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatow naleprzeprowadzi pasrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przetboych w trakcie czynrigi wsktpnych. materiaty i
elementy, ktorych jakid nie jest potwierdzona odpowiednimsugadczeniem (atestem) powinnydy
przed uyciem do robét poddane badaniom przez upmweae laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a w przypadku materiatéw niemmadizowanych za wymaganiami ustalonymi
swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanynyhlietobowhzujacych przepiséw.
Sprawdzenie podiy i konstrukcji montaowej naley przeprowadz&aprzez porownanie jakoi
zamocowania, prawidtov§oi wypoziomowania i uksztattowania zgodnego z wyaragmi systemu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaioza pomog oglkdzin zewrtrznych i pomiaru z doktadioig
do 1 mm w trakcie odbioru gizyoperacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT



Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z2&fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednosti obmiarow robét jest m2 .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotygz odbioru robét podano w OST.

8.2. Wymagania szczego6towe.

Podstaw odbioru sufitow gipsowo-kartonowych stanowi PNB-20122 "Roboty oktadzinowe.
Suche tynki: wymagania i badania przy odbiorze".

Odbior czsciowy powinien zostadokonany na etapie wykonania rusztu meoi&ego w zakresie:
- prawidtowdici utozenia ,

- stabilndci konstrukcji,

- zabezpiecaeparoizolacyjnych i przeciwkorozyjnych elementowistvych.

Odbiér gotowej ptaszczyzny sufitdbw polega na sprzemili:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- prawidtowdci wypeltnienia stykéw piyt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady dotyqg® ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robot wg
zaoferowanych cen jednostkowych za mestaanek dziatowych z uwzelinieniem zapiséw
pomiedzy Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o0 wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN 72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végrania i badania przy odbiorze".
Instrukcja wykonania sufitow podwieszanych wg testbgii RIGIPS.

B-14. Sufity podwieszone z ptyt GK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru robét w ramach realizaciji
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekow w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi g&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéa w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- sufity podwieszone z ptyt GK na konstrukcji metaé;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §élgsiosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodéoz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przyspieniem do robdt Wykonawca oraz Nadzor Technicanyipny doktadnie
zapozna si¢ calagicia dokumentaciji technicznej oraz z projektem organjizabdt.

3. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:

2.2.1. Plyty gipsowo — kartonowe GKB, GKBI,:

- aprobata ITB, atest PZH

- grubc¢ 12,5 mm

- niepalne

- faktura gtadka

2.2.2. Plyty gipsowo — kartonowe GKBI (dla pomiegagcmokrych)..

2.2.3. Elementy konstrukcyjne i montave:

- systemowe profile stalowe CD60, UD30 konstrukcfiyzowej jednopoziomowej

- systemowegczniki i wkrety do montau ptyt GK



2.2.4. Gips budowlany stosowany w postaci zaczymsmotczynniku wodno-gipsowym 0,65 + 0,75.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w OST.

Dobor sprztu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierowniki€ontraktu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urdzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakosciowych
robot i bezpiecagstwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i d@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygz transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w OST.

Szczegotowe wymagania.

- temperatura pomieszarzes czasie wykonywania oktadzin G-K powinna wyréasiin. +15 st. C

- roboty montaowe i oktadzinowe nalg wykona scisle wedtug instrukcji aprobowanego
systemu przytego przez Wykonavgc(np. RIGIPS, NIDAGIPS,).

Nalezy wymierzy pomieszczenie i dobtandpowiedmi ilos¢ profili.

Nalezy wykona monta profili przysciennych. Najpierw nécianach zaznac#yinie, ktére wyznacz
poziom przysztego sufitu. Aby byly idealnie wypaziowane, naley uzy¢ ditugiej poziomicy. Wzdha
tych linii mocowa profile UD.

Wyznaczamy uktad profili gitdbwnych (CD). Powinny pliega rownolegle do siebie, w odgtach co
100 cm. W miejscach profili gtbwnych zaznaépunkty, w ktérych bda zamocowane wieszaki.
Rozmigci¢ je na kadej linii, w odstpach 70-90 cm. W tych miejscach zamocéyeado dolnych
pasow wizaréw dachowych.

Ich czsci , ktére mag by¢ wsunkte w profil, naley zdja¢ Zdemontowane gZci wieszakow wsugt
w profile CD.

Zamontowa profile. Konce profili podhznych CD naley umiesci¢ w profilach UD i pohczy¢ obie
czegsci wieszakow. Pomdzy podhznymi umigci¢ profile poprzeczne za paity facznikéw
poprzecznych. Gotowy ruszt najewypoziomowa, regulupc potazenie ramion wieszakow.
Zamocowanie plyt. Naky przykrecic¢ je do profili CD wketami typu TN. . Wkety nalezy rozmigcic¢
maksymalnie w odgpach co 15 cm.

Po zamontowaniu ptyt na ich pokeniu naley naklet tasme spoinOwy i wypetnic warstwy masy
szpachlowej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdéci podano w OST.

Suche tynki sufitbw podwieszonych powinnyhyykonane zgodnie z projektem technicznym
obiektu, uwzgtdniajacym wymagania norm i okéjacym grubdci i odmiany ptyt tynkowych GKB
w zaleznosci od strefy ich stosowania w szczegdicio

- GKBI 12,5 mm dla pomieszcaenokrych

Ponadto wykonanie sufitbw podwieszonych powinnéwykonane zgodnie z prajtym przez
Wykonawe systemem typu (np. RIGIPS, NIDAGIPS), a ptyty opaafile i akcesoria montawe
zgodne z AprobatTechniczi systemu

Badania.

Podstaw do odbioru technicznego suchych tynkéw stamaveisgpujace badania

a) sprawdzenie zgod#ém z dokumentaajtechnicza,

b) sprawdzenie materiatéw,

¢) sprawdzenie podty, oraz montau konstrukcji nénej sufitéw,

d) sprawdzenie prawidtowoi zamocowania ptyt tynkowych i wykezenie tynkow w stykach,
narazach, obrzeach oraz przy szczelinach dylatacyjnych igpaeniach oktadzinyciennej z
sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi stykow ptyt sufitowych.

Opis bada.

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechnicziq nalezy przeprowadzaprzez poréwnanie
wykonanych sufitdw podwieszonych z projektem techmym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodndci za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatow naleprzeprowadzi pasrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku



budowy oraz innych dokumentéw przetboych w trakcie czynrigi wskpnych. materiaty i
elementy, ktérych jakid nie jest potwierdzona odpowiednimsugadczeniem (atestem) powinnydy
przed uyciem do robét poddane badaniom przez upmweame laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a w przypadku materiatéw niemmadizowanych za wymaganiami ustalonymi
swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanynyhietobowhzujacych przepiséw.
Sprawdzenie podiy i konstrukcji montaowej naley przeprowadz&przez porownanie jakoi
zamocowania, prawidtov§oi wypoziomowania i uksztattowania zgodnego z wyaragmi systemu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaoioza pomog oglkdzin zewrtrznych i pomiaru z doktadrioig
do 1 mm w trakcie odbioru gizyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidtovéai zamocowania ptyt sufitowych i ich wykozenia w stykach, narach,
obrzerach oraz przy szczelinach dylatacyjnych igpaeniach oktadzinyciennej z sufitem nahy
przeprowadzaprzez poréwnanie tych robdt z wymaganiami norrmsiierdzenie wzajemnej
zgodndci za pomog kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz edgin zewrtrznych i pomiaru z
odpowiedni doktadndcia.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi sufitdw podwieszonych nadg
przeprowadzana zgodnéé z wymaganiami normy za pompogledzin zewrtrznych oraz
przyktadania w dwdch prostopadtych do siebie kikaaf taty kontrolnej dtugei 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni i pomiaru pizétu miedzy t tata a powierzchryj suchego tynku z
dokfadndcia do 0,5 mm.

Sprawdzenie prawidtovéei wymaganego dokumentadjata pomedzy przecingcymi Sk
powierzchniami suchych tynkow najepo sprawdzeniu prawidtowoi powierzchni, przeprowadéa
stalowym lgtownikiem murarskim (a w przypadku katowzngch od 90 O - &ownikiem nastawnym
lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim) gt&bntrolrg i przymiarem z podziatkmilimetrowa.
Ocena wynikéw bada

Jezeli wszystkie badania dagizvynik dodatni odbierane suche tynki ngleizna za wykonane
zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wyajgmny, naley albo caté¢ odbieranych
robét, albo tylko ich niewkxiwie wykonam cze$¢ uzna& za niezgodgz wymaganiami normy.
Wowczas nalgy:

a) poprawt sufit podwieszony wykonany niezgodnie z wymagamniaonmy w celu

doprowadzenia go do zgoditdz norna, a po poprawieniu przedstando ponownych,
ostatecznych badabdbiorczych, albo

b) nakaza usunécie sufitu podwieszonego nie odpowiag&go wymaganiom normyzadac
ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2@ fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Roba6t. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednostlk obmiarow rob6t jest m2 .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdblne wymagania dotygz odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Wymagania szczegétowe.

Podstaw odbioru sufitow gipsowo-kartonowych stanowi PNB-20122 "Roboty oktadzinowe.
Suche tynki: wymagania i badania przy odbiorze".

Odbidr czsciowy powinien zostadokonany na etapie wykonania rusztu momteego w zakresie:
- prawidtowdci utozenia i wypoziomowania rusztu metalowego,

- stabilngci konstrukcji,

- zabezpiecaeparoizolacyjnych i przeciwkorozyjnych elementowistvych.

Odbior gotowej ptaszczyzny sufitdw polega na spizemili:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- prawidtowaci uksztattowania powierzchni - odchylenie powidénzicsufitbw podwieszonych od
poziomu i odchylenie kragdzi od linii prostej nie powinno kywieksze nk 1 mm/m

- prawidtowdaci wypeltnienia stykow piyt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady dotyg® ptatnéci podano w OST.



Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robot wg
zaoferowanych cen jednostkowych za marstafitow podwieszanych z uwzglnieniem zapiséw
pomiedzy Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie rob6t.

B-15. Elementy malej architektury.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w ramach realizacji
zadania pt.:

"Budowa budynku administracyjno-garazowego zwizanego z obstug oczyszczalnkciekdw w
Pankach przy ul. Lakowej 8, dziatki nr ewid. 219, 220, 221"

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi a&¢ SIWZ oraz DP i naley je stosowéw zlecaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t olllych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji ;aastosowanie przy dostawie i mantalementow
matej architektury.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majace na celu wykonanie robot
zZwiazanych z:

— przygotowaniem elementéw matej architektury,

— montaem elementow maitej architektury,

— kontroh jakasci robot i materiatow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SSR ggodne z obovgzujacymi, odpowiednimi normami.

Zbrojenie niespzajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadeejdo niej nagzen w
sposob czynny.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §élsiosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodédz DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przygpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzor Technicanyipny doktadnie
zapozné si¢ catcicia dokumentacji technicznej oraz z projektem orgagjizabot.

2. MATERIALY

2.1.1. Asortyment elementow matej architektury.

2.1.1.1. Kosz namieci, maty do mocowania w gruncie np. koszmaeci prod.. Rodo Nr kat 716,
pojemnd¢ 35 litrow, do osadzenia w podio, ocynkowany i malowany proszkowo - orawersja do
mocowania w gruncie.

2.1.1.2. Kosz namieci, duy (przestawny) np. kosz gaieci prod. Muller nr. 0230, poj. 80 litréw,
betonowy, na worki foliowe

2.1.1.3. Lawka z oparciem np. tawka betonowa z@ear - przestawna, tawka prod. Muller Nr .kat
0060 z oparciem, listwy z drewna

2.1.1.4. Stojak na 4 rowery np. czterostanowiskderyvkopania prod. Muller Nr .kat 0240A

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w OST.

3.2. Dobor spragu pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikieaaowy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robét i bezpieczestwa zostamprzez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i digpuszczone do
robét. Roboty natey wykona przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robét oraz
nie bzda maity niekorzystnego wptywu na jaskomateriatow.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w OST.

4.2. Elementy matej architektury powinnydoyrzewaone odpowiednimérodkami transportu, w
sposbb zapewnigy uniknigcie trwatych odksztateeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Sposob wykonania pozostawi@@d uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem
Kontraktu.



5.2. Lawki, kosze nanieci oraz zestawy mebli drewnianych nie montowlane ustawione w
wyznaczonych miejscach.

5.3. Monta stojakdéw na rowery poprzez zabetonowanie rur kgtyah.

5.4. Kraty pod drzewo montowaa podsypce z kruszywa.

5.5. Monta stupa ogtoszeniowego poprzez akenie dna stupa balastem o wadze 400 kg.
5.6. Monta stupow do znakdw poprzez zabetonowanie rury kgeyi

5.7. Dostaw, przygotowanie i montafontanny kulowej wykon&azgodnie z zaleceniami i instrukcj
producenta.

5.8. Monta barierek dekoracyjnych poprzez metalowe ocynkovedementy kotwice wbijane w
podiaze.

5.9. Maszt flagowy ,Narodowy” montowany do stopydrewej zgodnie z rysunkiem.

5.10. Dostaw, przygotowanie i monta,zbrojowni” wykona® zgodnie z rysunkiem, caty element
osadzony w czterech stopach fundamentowych.

5.11. Dostaw i monta elementow placu zabaw wykanagodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie 2§fikacjami
Technicznymi w jednostkach oktenych w wycenionym Przedmiarze Robd6t. Obmiar &ob
dokonywany bdzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow dla elementow matej architektury i wypaeaia placu zabaw jest 1 kpl. lub 1
szt.

Jednostlk obmiarowy dla barierek dekoracyjnych jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyge odbioru robét podano w OST.

8.2. Zgodné¢ robot z dokumentagijprojektows i SST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne zasady dotygz ptatnéci podano w OST.

Podstaw rozliczenia finansowego jest faktycznasdavykonanych i odebranych robét wg
zaoferowanych cen jednostkowych za wykonanie elédmematej architektury. z uwzedinieniem
zapisOw pomgdzy Zamawiajcym, a Wykonawg w Umowie o wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



